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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości 
Kwasowo, gmina Sławno.” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytać 
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

stalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
Ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 
uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych.  
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.4. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem Projektu, Wykonawcą  
i projektantem.  
1.4.6. InŜynier Projektu – osoba wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialna za  
administrowanie projektem, prawidłowe funkcjonowanie Nadzoru Inspektorskiego oraz pełniąca 
obowiązki opisane w niniejszej SST, o której wyznaczeniu poinformowany został Wykonawca. InŜynier 
Projektu przekaŜe cześć obowiązków wynikających z niniejszej SST Inspektorowi Nadzoru.  
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.8. InŜynier budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu.  
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 
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1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.  
1.4.13. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera Projektu.  
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera Projektu.  
1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego.  
1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. 
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.19.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.22.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania  
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.4.24. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.25. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  
1.4.26. Polecenie InŜyniera Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
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1.4.27.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
1.4.29. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  
1.4.30.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt 
itp. 1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.33. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  
1.4.34. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.35. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego.  
1.4.36.  Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi  
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
1.4.37. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych 
z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  
1.4.38. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
1.4.39. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera Projektu. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, uwzględniając podział 

na dokumentację projektową:  
− Zamawiającego; Projekt Budowlany i projekty Wykonawcze branŜowe zostaną 

przekazane Wykonawcy,  
− Wykonawcy – dokumentację, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej np.:  

- Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych ST wymaganych do zatwierdzenia 
przez InŜyniera, 
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- Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót,  
- Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montaŜu obiektów 
wraz z uzgodnieniami,  
- Technologia układania nawierzchni,  
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,  
- Dokumentacja powykonawcza. 

 
Cena kontraktowa zawiera równieŜ wszelkie uzgodnienia. Wszystkie w/w projekty winny 

zawierać rysunki, opisy, obliczenia oraz być uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez InŜyniera.  
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. W przypadku 
zmian Dokumentacji Projektowej bezwzględnie wymagana jest akceptacja projektanta. 
 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni wszelkie zmiany w Projekcie organizacji 
ruchu na czas wykonywania przebudowy, opracuje takŜe plan BIOZ oraz geodezyjną dokumentację 
powykonawczą obiektu. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez InŜyniera Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o  
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera Projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących i wybudowanych obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) znajdujących się na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji Projektu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszty z tego 
wynikające będą poniesione przez Wykonawcę i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy.  

Przed przystąpieniem do robót lub ich trakcie, Wykonawca jeŜeli będzie to konieczne 
dostosuje zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu do potrzeb danej budowy uzyskując 
jego ponowne zatwierdzenie, a następnie ustawienie oznakowania własnym staraniem oraz kosztem. 
Ponadto jeŜeli to konieczne Wykonawca przedłuŜy waŜność projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera Projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera 
Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową.  
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Projektu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem Projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem Projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera Projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi o tym fakcie wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi InŜyniera Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością.  

InŜynier Projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 
i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier Projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera 
Projektu. InŜynier Projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera Projektu. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera Projektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera Projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera Projektu. 
 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach Projektu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera Projektu. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi Projektu do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska 
 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera Projektu  
i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć 
cenę kontraktową. 
 
1.5.15 Tymczasowa organizacja ruchu 
 

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w całości leŜy po stronie Wykonawcy. 
 
1.5.16 Tablice informacyjne/pamiątkowe  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w naleŜytym stanie 
tablic informacyjnych na czas trwania budowy. Tablice mają być umieszczone na konstrukcji wsporczej 
gwarantującej stabilność i ich prawidłowe ustawienie. Po zakończeniu prac Wykonawca wykona i ustawi 
tablice pamiątkowe. Tablica informacyjna moŜe słuŜyć jako tablica pamiątkowa jedynie w przypadku, 
kiedy nie została uszkodzona.  

Rozmiar tablicy informacyjnej/pamiątkowej 2x3m.  
W przypadku dróg tablice powinny być montowane na końcu i na początku drogi. 
Projekt tablic oraz miejsce ustawienia zostanie zaakceptowany przez InŜyniera Projektu. 

 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi Projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wcześniej dokumenty te będą podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
InŜyniera/Kierownika projektu.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy i złoŜone w miejscu wybranym przez Wykonawcę spełniające wymagania przepisów  
o gospodarce odpadami. Jeśli InŜynier Projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera Projektu.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Projektu  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera Projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera Projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez InŜyniera projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem projektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera Projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy InŜynier Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
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a) InŜynier projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) InŜynier projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera Projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera Projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera Projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera Projektu, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera Projektu, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera Projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera Projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera Projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera Projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje InŜyniera Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier Projektu uwzględni wyniki badań  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną  
kwestię.  

Polecenia InŜyniera Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera Projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera Projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi Projektu;  
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier Projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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InŜynier Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

InŜynier Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, InŜynier Projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

InŜynier Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  

InŜyniera Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 
Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera 

Projektu. Na zlecenie InŜyniera Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera Projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera Projektu  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Projektu. 
 
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi Projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi Projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 

 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera Projektu 
 
6.6.1 Badania kontrolne  

InŜynier Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

InŜynier Projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

InŜynier Projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6.2 Badania arbitraŜowe 
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Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych.  

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 
10 ustawy Prawo budowlane, w związku z art. 10 tejŜe ustawy, zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z następującymi aktami prawnymi:  
- ustawa o wyrobach budowlanych,  
- ustawa o systemach oceny zgodności nadzoru rynku,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
uŜytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
/rozporządzenie z dnia 17.11.2016 r./,  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych. 

 
Zgodnie z uregulowaniami określonymi w powyŜszych aktach prawnych kaŜdy wyrób 
budowlany powinien posiadać:  
- deklarację właściwości uŜytkowych wyrobu budowlanego /wydaną na podstawie zharmonizowanej 

normy europejskiej lub europejskiej oceny technicznej - EOT i dającą podstawy do dopuszczenie 
stosowania znakowania wyrobu budowlanego znakiem CE/,  
- europejską aprobatę techniczną / wystawioną przed 1 lipca 2013 r. i obowiązującą do 
upływu terminu jej waŜności/,  
- oznakowanie krajowym znakiem budowlanym / zgodnie z przepisami znakowania wyrobów  
budowlanych krajowym znakiem budowlanym – brak normy zharmonizowanej oraz udokumentowanie 
wprowadzenia do obrotu danego wyrobu budowlanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej  
lub państwie EFTA/,  
- krajową deklarację właściwości uŜytkowych /wraz z kartą charakterystyki wyrobu, uprawniającą 
do znakowania wyrobu krajowym znakiem budowlanym/,  
- krajową ocenę techniczną – KOT /wydawaną od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych 
zgodnie z w/w rozporządzeniem/.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 
6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera Projektu. 

Do dziennika  
budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera Projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera Projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje InŜyniera/ Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera Projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 
 
(2) KsiąŜka obmiarów 
 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera Projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera 
Projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera Projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera Projektu na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera Projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.  

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera Projektu.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera Projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem Projektu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
– odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 
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– odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier Projektu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera Projektu.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera Projektu.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności InŜyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Umowę oraz dokumenty stanowiące załączniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robót  
2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające:  

a) obmiar do kaŜdej pozycji kosztorysowej, łącznie z niezbędnymi obliczeniami,  
b) obmiar robót zamiennych łącznie z wyliczeniem wartości tych robót i szczegółową kalkulacją 

ceny jednostkowej (o ile występują),  
c) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 
d) ostateczne zestawienie finansowe;  

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 
budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - 
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Prawo budowlane.  
Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:  

a) zakres i lokalizację wykonanych robót,  
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,  
d) uwagi dotyczące realizacji robót,  

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i InŜyniera Projektu.  

Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez kierownika 
budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane) i ewentualnie 
dokumentację dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, 
warsztatowe, rusztowań, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.),  
4) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
Decyzję pozwolenia na budowę,  
Protokół przekazania terenu budowy 
Receptury i ustalenia technologiczne,  

Uprawnienia kierownika budowy, robót, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych 
do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynaleŜności do właściwej izby 
samorządu zawodowego,  
5) Dziennik Budowy i Księga lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowiązującym 

Prawem Budowlanym (oryginał),  
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami  

Technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Ŝe wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne,  

7) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 
uŜytkowych, atesty z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dopuszczeniu 
do wbudowania materiału,  

8) Dokumenty potwierdzające rozliczenie się z materiałów z rozbiórki,  
9) Potwierdzenie złoŜenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Operat kolaudacyjny winien być uzupełniony o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
2 egz., potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia 
spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót z ich zbiorczym 
zestawieniem. Zestawienie winno zawierać między innymi; powierzchnię warstw bitumicznych, 
powierzchnię innych nawierzchni (na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), długości 
krawęŜników kamiennych, betonowych, obrzeŜy, dł. kanalizacji wg średnic itp.) z podpisem 
geodety,  

11) Niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami.  
12) Spis zawartości z numeracją stron.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego  
z udziałem Zarządzającego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu 
stwierdzenie wykonania robót naprawczych z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne 
ujawnione podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wdroŜenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, a takŜe ewentualny koszt wykonania 
i utrzymania objazdów i doprowadzenia ich po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, leŜy po stronie 
Wykonawcy. 
 
10. Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 poz. 2164)  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016.290).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460 z 

późn. zmianami).  
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz.1570).  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  
w sprawie sposobu deklarowania właściwości uŜytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016., poz.1966)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016., poz.1968)  

8. Dokumenty kontraktowe (SIWZ 
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D-01.01.01  

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina 
Sławno 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy 
drogowej oraz połoŜenia obiektów Inspektorskich. 
 
Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót. 

 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 

W zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych 
wchodzą:  
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
f) wyznaczenie lokalizacji urządzeń, które muszą być wykonane przed ułoŜeniem nawierzchni i podbudowy ( 
przewody sanitarne, studzienki rewizyjne, itp. ). 

 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych 
 

Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.  

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 

Do wyznaczenia punktów głównych, pomocniczych i pozostałych naleŜy zastosować 
profesjonalny sprzęt geodezyjny zapewniający niezbędną dokładność pomiarówjak np.: 
 

 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
 sprzęt GPS,

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do  
7).  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciąŜą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie moŜe przekraczać 500 m.  

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie Inspektorskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zaleŜnie od jego konfiguracji.  

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.  

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie moŜe być większe niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.  
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), linii krawęŜników, ścieków, oporników, chodników, skrajnych 
obrzeŜy, itp zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

 
23 



Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych.  

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Wyznaczenie połoŜenia obiektów mostowych 
 

Dla kaŜdego z obiektów mostowych naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu,  
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 
mostów i wiaduktów.  

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 

PołoŜenie obiektu w planie naleŜy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

 Cena obejmuje:
 uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego
 pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych
 wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami
 wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków i końców elementów geometrycznych – krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz 
ramp przechyłowych z ich stabilizacją
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 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w pkt.5, oznaczenie kilometraŜu w sposób trwały 
oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieŜąco do zakończenia budowy

 zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia
 przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 

ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
 aktualizacja punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej)
 utrzymanie w okresie robót i gwarancji punktów osnowy realizacyjnej 
 aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej oraz wszystkie czynności wynikające z 

przepisów Prawa Geodezyjnego, przepisów lokalnych oraz szczegółowych ustaleń SST 
 wykonanie  wszystkich  niezbędnych  czynności  określonych  w  niniejszej  SST  na  podstawie

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w SST D.00.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

 inwentaryzacja powykonawcza
 zakup i transport materiałów i sprzętu
 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza SST zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i SST
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenach kolejowych i naniesienie jej na mapy 

geodezyjne będące w zasobach właściwego oddziału geodezji PKP
 koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac 

pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego.
 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 
poz. 735 
 
PN 7077 
 
PN – ISO 4463-1  
PN – ISO 4463-2  
PN – ISO 4463-3 

 
Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej  
Metody pomiarowe w budownictwie – Tyczenie i pomiar  
Metody pomiarowe w budownictwie Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe 
Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla 
realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych 
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D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów przy budowie chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
 warstw nawierzchni,
 krawęŜników, obrzeŜy i oporników,
 ścieków,
 chodników,
 ogrodzeń,
 barier i poręczy,
 znaków drogowych,
 przepustów: betonowych, Ŝelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. 

 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i kanału 
ciepłowniczego moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 

 spycharki,
 ładowarki,
 Ŝurawie samochodowe,
 samochody cięŜarowe,
 zrywarki,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 frezarki nawierzchni,
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 koparki.
 palniki acetylenowo – tlenowe do cięcia rur



4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych 
przez Inspektora.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 
moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora.  

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy spełnić 
warunki określone w SST D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno”.  

W przypadku robót rozbiórkowych kanału c.o. naleŜy dokonać: 
 odkopania kanału i komory c.o.,
 demontaŜ elementów prefabrykowanych z wywozem - miejsce wywozu i utylizację zapewnia 

Wykonawca
 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w PT lub wskazane przez Inspektora.  

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i kanału c.o. znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem G 1 do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
 dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
 dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m 

(metr),
 dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
 dla rozbiórki ścian bet i Ŝbet , cokołów i innych budowli – 1 m3


8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 dla rozbiórki warstw nawierzchni:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 frezowanie nawierzchni
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników: 
 odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki ścieku: 
 odsłonięcie ścieku,
 ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
 uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa,
 załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników: 
 ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem na 

poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
 demontaŜ elementów ogrodzenia,
 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
 zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia, z ułoŜeniem w 

stosy na poboczu,
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
 demontaŜ elementów bariery lub poręczy,
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 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
 demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków,
 odkopanie i wydobycie słupków,
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
 uporządkowanie terenu rozbiórki;

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

  stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

  ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki  nierównoramienne  stalowe  walcowane  na 

  gorąco 
8. BN-87/5028-12Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  gładkim, 
 okrągłym i kwadratowym 
9.   BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.00.01 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 
w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 
. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 
 
Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budowę nasypów drogowych, 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
 
1.4.11. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
 
1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
 
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
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IS   

ρD 
    

  ρ
DS    

gdzie:    
ρ

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρ

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN- 
  B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik  róŜnoziarnistości  -  wielkość charakteryzująca  zagęszczalność gruntów  niespoistych, 
określona wg wzoru:  

  
U  

D
 60  

  D
10    

gdzie:    

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

I0
E2 

 
E1 

gdzie:  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 

 

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Podział gruntów 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie Jedn.  Grupy gruntów  

właściwości niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe  

  
      
      

1 Rodzaj gruntu  rumosz piasek pylasty mało 
   niegliniasty zwietrzelina wysadzinowe 
   Ŝwir gliniasta glina piasz- 
   pospółka rumosz gliniasty czysta zwięzła, 
   piasek gruby Ŝwir gliniasty glina zwięzła, 
   piasek średni pospółka glina pylasta 
   piasek drobny gliniasta zwięzła 
   ŜuŜel  ił, ił piaszczys- 
   nierozpadowy  ty, ił pylasty 
     bardzo 
     wysadzinowe 
     piasek gliniasty 
     pył, pył piasz- 
     czysty 
     glina piasz- 
     czysta, glina, 
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     glina pylasta 
     ił warwowy 

2 Zawartość     
 cząstek %  

od 15 do 30 
 

  0,075 mm   15  30 
  

 3 od 3 do 10  10   0,02  mm  
     

3 Kapilarność     
 bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik     
 piaskowy WP   35 od 25 do 35  25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora.  

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inspektor moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport gruntów 

 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału).  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niŜ  10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać 
+ 1 cm i -3 cm.  

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak równieŜ za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   
   

1 Pomiar szerokości Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
 korpusu ziemnego poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 

2 Pomiar szerokości dna m na 
 rowów  prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 

3 Pomiar rzędnych na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R 
 powierzchni korpusu 100 m 
 ziemnego  oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości  

 powierzchni korpusu  
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

 podłuŜnego powierzchni 200 m oraz w punktach wątpliwych 
 korpusu lub dna rowu  

8 Badanie zagęszczenia Wskaźnik  zagęszczenia  określać dla  kaŜdej 
 gruntu  ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech 
   punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  10 cm. 
 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  5 cm. 
 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 
cm lub +1 cm. 
 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 
 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.7. Równość skarp 
 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
 
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 
 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy   

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: Oznaczanie 
  zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
    

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej 
 
Inne dokumenty  
Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205. 
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDKiA 2014. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r., zmieniające rozporządzenie w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 
poz.329 z dnia 10.03.2015 r. 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D - 02.01.01  
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 

Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5.  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę.  

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powyŜszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 
PodłoŜe gruntowe stanowią grunty gliniaste G 3 – dla których nie moŜna określić stopnia 

zagęszczenia, dlatego teŜ grunty rodzime powinny uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 - zgodnie z PN-
02205:1998 – nie mniejszy niŜ 80 MPa  

JeŜeli wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty 
przygotowawcze, oznakowanie robót,  

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek,  

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

zagęszczenie powierzchni wykopu,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
rozplantowanie urobku na odkładzie,  
wykonanie, a następnie rozebranie dróg 
dojazdowych, rekultywację terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nasypów w tym zasypki rowu trawiastego pod wykonanie rowu 
krytego przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina 
Sławno 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów pod projektowane drogi objęte opracowaniem zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Zakres rzeczowy obejmuje:  
- wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów,  
- wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu, 
Lokalizacja oraz wysokość nasypów wykopów zgodna z przekrojami poprzecznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, tzn. takich, 
które spełniają szczegółowe wymagania określone w normie PN-S-02205 i są zaakceptowane przez 
InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowanie w nasyp gruntów przydatnych z dokopu / ukopu. 
Górną warstwę nasypu (GWN) naleŜy rozumieć zgodnie z zapisem pkt 2.8.1.d normy PN-S-02205. 
 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Treść zastrzeŜenia 
zastrzeŜeniami    

Na dolne 1.  Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie 

warstwy 
skaliste twarde oraz grunty skaliste miękkie skalistym będą wypełnione 
kamieniste, zwietrzelinowe,  gruntem lub materiałem 

  

  

drobnoziarnistym nasypów poniŜej rumosze i otoczaki  

2.  Zwietrzeliny i - gdy będą wbudowane w  

2.  świry i pospółki, 
strefy rumosze gliniaste miejsca suche lub równieŜ gliniaste  

3.  Piaski pylaste, piaski zabezpieczone od wód 
przemarzania 3.  Piaski grubo, średnio i gruntowych i gliniaste, pyły  

drobnoziarniste, naturalne i 
 

powierzchniowych 
(nie dotyczy dla piaszczyste i pyły łamane  

 

4. Piaski próchniczne, - od nasypów nie niniejszego 4.  Piaski gliniaste z 
z wyjątkiem pylastych wyŜszych niŜ 3m,  

domieszką frakcji Ŝwirowo- kontraktu) piasków próchnicznych zabezpieczonych przed 
kamienistej (morenowe) o   zawilgoceniem 

 

wskaźniku 
 

 5. Gliny piaszczyste, - w miejscach suchych lub 
 

róŜnoziarnistości U ≥ 15  gliny i gliny pylaste oraz przejściowo 
 5.  śuŜle wielkopiecowe i inne o wL < 35% zawilgoconych 
 inne metalurgiczne ze 6. Gliny piaszczyste - do nasypów nie 
 starych zwałów (powyŜej 5 zwięzłe, gliny zwięzłe wyŜszych niŜ 3m: 
 lat) oraz inne grunty o zabezpieczonych przed 
 

granicy płynności wL  od zawilgoceniem lub po  6.  Łupki przywęglowe  35 do 60% ulepszeniu spoiwami   
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 przepalone 7. Wysiewki kamienne - gdy zwierciadło wody 
 7.  Wysiewki kamienne o gliniaste o zawartości gruntowej znajduje się na 
 zawartości frakcji iłowej frakcji iłowej ponad 2% głębokości większej od 
   kapilarności biernej gruntu  poniŜej 2%   
   podłoŜa     

  8. śuŜle wielkopiecowe i - o ograniczonej 
  inne metalurgiczne z podatności na rozpad – 
  nowego studzenia (do 5 łączne straty masy do 5% 
   lat)  
  9. Iłołupki przywęglowe - gdy wolne przestrzenie 
   nieprzepalone zostaną wypełnione 
    materiałem 
    drobnoziarnistym 
  10. Popioły lotne i - gdy zalegają w miejscach 
  mieszaniny popiołowo- suchych lub są izolowane 
   ŜuŜlowe od wody 
 

1. świry i pospółki 1. świry i pospółki - pod warunkiem 
  gliniaste ulepszenia tych gruntów    

 2. Piaski grubo I 2. Piaski pylaste i spoiwami takimi jak: 
 średnioziarniste  gliniaste cement, wapno, aktywne 
 

3. Iłołupki przywęglowe 3.  Pyły piaszczyste i popioły itp. 
  

  pyły  

 przepalone zawierające   
 

4. Gliny o granicy  

 mniej niŜ 15% ziaren  
 płynności mniejszej niŜ  

Na górne mniejszych od 0,075 mm  
 35%.  

warstwy 
4. Wysiewki kamienne o 

  
 

5.  Mieszaniny  

nasypów   

uziarnieniu popiołowo-ŜuŜlowe z 
 

w strefie  

przemarzania odpowiadającym węgla kamiennego  
 pospółkom lub Ŝwirom 6.  Wysiewki kamienne  
  gliniaste o zawartości  
  frakcji iłowej > 2%  
  7. śuŜle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i 
  inne metalurgiczne nierozpadowe: straty masy 
    do 1 % 
  8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności 
    wnos  ≥ 10 

W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe I - gdy są ulepszane 
miejscach   wysadzinowe spoiwami (cementem, 

zerowych do    wapnem, aktywnymi 
głębokości    popiołami itp.) 

przemarzania     

Grunty niespoiste do wykonania nasypów powinny spełniać następujące wymagania:  
- zawartość drobnych cząstek gruntów ≤ 0,075 mm: < 15 %;  
- zawartość drobnych cząstek gruntów ≤ 0,02 mm:   < 3 %;  
-  wskaźnik piaskowy WP : > 35; 
- wskaźnik róŜnoziarnistości U ≥ 3 – dla dolnych warstwy nasypu (*);  
- wskaźnik róŜnoziarnistości U ≥ 5 – dla górnej warstwy nasypu co najmniej o grubości 0,5 m;  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa;  
- wskaźnik wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszy niŜ 8x10-5 m/s dla górnej warstwy 
nasypu Dopuszcza się wykonanie części nasypów z gruntów spoistych z ukopu, pod warunkiem:  
- ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z tabelą 1;  
- spełnienia treści zastrzeŜeń dot. wbudowania;  
- kiedy wymagane ich uszlachetnienia spoiwami hydraulicznymi, wapnem lub popiołami lotnymi czy 

mielonym lub granulowanym ŜuŜlem wielkopiecowym. 

 
(*) Wskaźnik róŜnoziarnistości gruntu powinien wynosić co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskaźniku 
róŜnoziarnistości moŜna stosować warunkowo, jeŜeli wstępne próby na poletku doświadczalnym wykaŜą 
moŜliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia.  
W celu określenia przydatności materiału do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 
laboratoryjnych gruntów w celu określenia i potwierdzenia grupy nośności dla wybranych (pozyskanych) 
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gruntów z wykopów. Dokonuje się tego poprzez określenie wysadzinowości gruntu na podstawie badań oraz 
wymagań podanych w tabeli 1a. 

 
Tabela 1a. Podział gruntów pod względem wysadzinowości zgodnie z PN-S-02205 

Lp. Wyszczególnienie Jednostki  Grupy gruntów  
właściwości Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe   

      

 1 2 3 4 5 
      

1   rumosz piasek pylasty mało wysadzinowe: 
   niegliniasty Ŝwir zwietrzelina glina piaszczysta 
   pospółka gliniasta rumosz zwięzła, glina zwięzła, 
   piasek gruby gliniasty glina pylasta zwięzła 
   piasek średni Ŝwir gliniasty ił, 
   piasek drobny pospółka gliniasta ił piaszczysty, 
   ŜuŜel  ił pylasty 
 Rodzaj gruntu - nierozpadowy  bardzo wysadzinowe: 
     piasek gliniasty 
     pył, 
     pył piaszczysty, 
     glina piaszczysta, 
     glina, 
     glina pylasta 
     ił warwowy 

2 Zawartość cząstek w     
 procentach na     
 podstawie PN-B- 

% 
   

 04481    
  < 15 od 15 do 30 > 30  ≤ 0,075mm  
  < 3 od 3 do 10 > 10  ≤ 0,02 mm  
     

3 Kapilarność bierna, 
m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0  Hkb,      

4 Wskaźnik piaskowy  
> 35 od 25 do 35 < 25  WP  

     

 
Metodę uszlachetnienia właściwą dla gruntów, wybiera i przedstawia do zatwierdzenia InŜynierowi 
Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia wybranej metody uszlachetniania do wykorzystania, jest uzyskanie na 
odcinku próbnym, na warstwie uszlachetnionego gruntu wymaganej nośności E2 lub Evd oraz wskaźnika 
zagęszczenia Is lub Io. 

 
Środki do uszlachetniania gruntów wątpliwych i wysadzinowych w nasypie  
Jako środki do uszlachetnienia gruntów wątpliwych i wysadzinowych w nasypie moŜna stosować 
następujące środki:  

- wszelkiego rodzaju gotowe spoiwa hydrauliczne (cement, wapno) lub mieszaniny spoiw 
hydraulicznych np. popiołów lotnych, cementu, wapna, krzemionki, itp,  

- popioły lotne, mielony ŜuŜel wielkopiecowy, itp.  
- stabilizatory w formie płynnych koncentratów - tzn. mieszaniny na bazie związków sulfonowych 

rozpuszczonych w środowisku kwasowym oraz innych środków jonowymiennych, utleniających, 
dyspergujących, których zadaniem jest m.in. rozdzielenie jonów materiału, zwiększenie przyciągania 
cząsteczek i zmniejszenie próŜni międzycząsteczkowych w stabilizowanym gruncie, skutkujące 
poprawieniem właściwości fizyko-mechanicznych gruntu, zwiększeniem jego wytrzymałości na 
ściskanie, a takŜe mrozoodporności (szczególnie zalecane do gruntów wysadzinowych),  

- wszelkiego rodzaju materiały niewysadzinowe zgodne z normą PN-S-02205 
 
W przypadku uszlachetniania gruntów spoistych innymi materiałami niŜ ulepszone spoiwa 
hydrauliczne wymienione powyŜej w p.2.1, wyniknie konieczność zbrojenia nasypów.  
Wykonawca dokona wyboru właściwego środka uszlachetniającego stosownie do rodzaju i stanu gruntów 
w nasypie i przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia.  
Wykonawca powinien przygotować odcinek próbny w celu wykazania, iŜ stosowane przez niego spoiwo, 
metody i sprzęt umoŜliwiają uzyskanie niezbędnej nośności podłoŜa, określonej w dokumentacji 
projektowej. Powierzchnia odcinka próbnego nie powinna być mniejsza od 500 m 2. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z wykonaniem nasypów naleŜy do Wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie 
przez InŜyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
- sprzęt do wykonania ewentualnego ulepszenia podłoŜa gruntowego. 
 
4. TRANSPORT  
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu naleŜy do Wykonawcy, z zastrzeŜeniem, Ŝe 
transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie moŜe 
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniŜenia ich jakości lub uszkodzeń. 
 
Wybór środków  transportowych  oraz metod transportu powinien być dostosowany do  
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału). Materiały sypkie powinny być przewoŜone w sposób 
zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem środowisk 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonanie nasypów  
Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypów  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". Wykonawca przy uŜyciu 
widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów.  
5.2 Odwodnienia pasa robót ziemnych  
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, zapewnić urządzenia, które umoŜliwią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, ab zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.  
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność pomimo prób osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i zgodnie z uzyskanymi decyzjami 
administracyjnymi.  
5 3 Zagęszczenie i nośność gruntów w podłoŜu nasypów  
PodłoŜe nasypów powinno spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności. JeŜeli wskaźnik 
zagęszczenia Is nie moŜe być określony metodami bezpośrednimi ze względu na rodzaj gruntu, naleŜy 
oznaczyć nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io podłoŜa metodą obciąŜeń płytowych. Wykonawca 
wykona badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa 
nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.  
Wartość wskaźnika zagęszczenia Is i nośności E2 w podstawie nasypów powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w PN-S-02205 pkt.2.10 (Errata Normalizacja 9/2001), przytoczonymi w Tabeli 2. JeŜeli wartość 
wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze 
wymaganie zostało spełnione.  
Dla kontroli nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoŜa nasypów naleŜy stosować metodę obciąŜeń 
płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez InŜyniera. 
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JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie moŜe być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoŜa, to 
naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia i nośności. Sposób doprowadzenia podłoŜa pod nasyp do wymagań normy PN-S-02205, inny 
niŜ dogęszczenie, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z InŜynierem. 
 

Tabela 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia 
dla podstawy nasypów  

Rodzaj Minimalna wartość Is dla: 
 

gruntu w   

kategoria ruchu podstawie 
KR1- KR2 nasypu 

  

spoiste 
  

E2 ≥ 30 MPa  

niespoiste 
Is ≥ 0,98 

  

E2 ≥ 40 MPa  

 
5.4 Zasady wykonania nasypów  
5.4.1 Ogólne zasady wykonania nasypów  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
InŜyniera.  
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać 
następujących zasad:  
- przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze,  
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. InŜynier moŜe 

dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem  

- jeŜeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  w  stosunku  do  osi  nasypu  jest  większe  niŜ 1:5  naleŜy  dla  
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie zgodnie z PN-S-02205; 

 
- nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i 

sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

- grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne (pod warunkiem zachowania 
zastrzeŜeń tab.1), a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  

- dopuszcza się takŜe metodę „sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego).  
- warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 

współczynniku k10 ≥ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% (±1%). Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu 
spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody.  

- górną warstwę nasypów grubości co najmniej 0,5m, naleŜy wykonać z gruntu niewysadzinowego, o 
wskaźniku filtracji k10 ≥ 8x10-5 m/s (tj. 8 m/d) i wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 5 (*). JeŜeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem itp.  

- na kaŜdym etapie wykonania nasypów naleŜy zagwarantować odpowiednie odwodnienie terenu robót. 
- W przypadku nasypów wyŜszych niŜ 3m naleŜy przewidzieć zabezpieczenie skarp przed 

rozmywaniem i erozją poprzez zastosowanie gruntów o właściwym kącie tarcia 
wewnętrznego, geosyntetyków, prefabrykatów itp. Projekt zabezpieczenia skarp naleŜy przedstawić  
do akceptacji IK. 
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(*) Wskaźnik róŜnoziarnistości gruntu powinien wynosić co najmniej 5. Grunty o 
wskaźniku róŜnoziarnistości poniŜej 5 moŜna stosować warunkowo, jeŜeli wstępne próby 
na poletku doświadczalnym wykaŜą moŜliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia  

5.4.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów  
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemoŜliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek 
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawać niezagęszczona po ułoŜeniu.  
5.4.3 Wykonanie nasypów w okresie mrozów  
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 
spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W przypadku opadów śniegu 
znacząco wpływających na wilgotność oraz stan wbudowywanych i zagęszczanych gruntów wykonywanie 
nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 
nasypu. JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest ponowne wykonanie 
badań dla warstwy niezakrytej.  
5.4.4 Poszerzenie nasypu  
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 1,0m i 
wysokości dostosowanej do zagęszczonej warstwy. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 
±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu 
styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym 
czasie.  
5.4.5.Zagęszczenie gruntów  
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 1,0m i 
wysokości dostosowanej do zagęszczonej warstwy. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 
±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu 
styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym 
czasie.  
Ogólne zasady zagęszczania gruntu  
Przy budowie nasypu metodą warstwową kaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być 
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejną warstwę gruntu 
moŜna nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów juŜ ułoŜonej warstwy.  
Grubość warstwy  
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego powinna 
być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.  
Rzędne wysokościowe  
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać -3cm i +1cm  
Wilgotność gruntu  
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu.  
Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstw nasypu  
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu moŜna 
nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów juŜ ułoŜonej warstwy. Warstwy naleŜy 
układać z odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidłowego zagęszczenia kolejnych warstw. 
Poszczególne warstwy nasypu powinny spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia Is (lub Io) oraz nośności 
E2. JeŜeli wskaźnik zagęszczenia Is nie moŜe być określony metodami bezpośrednimi ze względu na rodzaj 
gruntu, naleŜy oznaczyć nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io poszczególnych warstw nasypu metodą 
obciąŜeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 albo innej metody zaakceptowanej przez  
InŜyniera. Badania nośności z zastosowaniem płyty dynamicznej będzie moŜna przeprowadzać jako badania 
odbiorowe, po otrzymaniu zgody IK 
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Tabela 3. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia i nośności poszczególnych 
warstw nasypu  

 Badana warstwa nasypu Is Io E2 
     

 Konstrukcje nawierzchni KR1-KR2  
    

powierzchnia górnej warstwy nasypu (GWN) ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 80 MPa 
    

górna warstwa nasypu na głębokości -0,20 m ≥ 0,98 ≤ 2,20 ≥ 60 MPa 
od powierzchni GWN    

warstwy nasypu od spodu GWN do    
głębokości ≥ 0,97 ≤ 2,30 ≥ 45 MPa 
-1,2 m od powierzchni GWN    

 Inne    
    

nasyp jako wypełnienie poboczy i pod 
≥ 0,97 

  
chodnikami   

   

1) dot. gruntów spoistych w nasypie    
2) dot. gruntów niespoistych w nasypie    

 
Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia i nośności nasypu zgodnie z pkt. 6.2.4. JeŜeli badania 
kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy.  
5.4.6 Dokładność wykonywania nasypów 
PoniŜej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypów. 
 

Tabela 4. Dokładność wykonania nasypów 

Lp.  Część budowli Jednostka Dokładność 
     

  PodłoŜe nawierzchni:   
     

1 
 nierówności powierzchni 1) cm ± 3 
 pochylenie poprzeczne powierzchni % ± 1   

     

  niweleta powierzchni cm -3; +1 
     

  Korpus ziemny (jeŜeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoŜa):  
     

  oś korpusu drogowego cm ±10 
     

  szerokość górnej powierzchni cm +10 
     

2  nierówności powierzchni* cm ± 4 
    

 

pochylenie poprzeczne górnej powierzchni % ± 1   
     

  niweleta górnej powierzchni cm -3; +2 
     

  pochylenie warstw gruntów mało 
% ± 1   przepuszczalnych     

  Skarpy:   
3 

    

 pochylenia 1:n % pochylenia ± 10 
     

     
  Rowy:   
     

4  szerokość cm 5 
     

  rzędne profilu dna cm -3, +1 
     

1) Nierówności mierzone łatą 3 m   
   
     

 
5.4.7..Grunty z dokopu  
Miejsca dokopów zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Dokopy muszą mieć wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatację a po zakończeniu robót 
naleŜy przeprowadzić rekultywację terenu zgodnego z zezwoleniem na eksploatację. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wbudowanie gruntów przydatnych w nasyp.  
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moŜe rozpocząć dopiero po uzyskaniu akceptacji IK. 
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5.4.8. Odkłady 
Miejsce odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi ono być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Sprawdzenie wykonania dokopu 
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3.  
W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  
- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,  
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  
- odwodnienia,  
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  
Rodzaje pomiarów i badań  
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:  
- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
- badania zagęszczenia nasypu,  
- pomiary kształtu nasypu,  
- odwodnienie nasypu.  
6.3. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  
Badania powinny być przeprowadzane na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ raz na 10000 m3 robót 
ziemnych. KaŜde badanie powinno określać:  
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481,  
- zawartość części organicznych wg PN-B-04481,  
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481,  
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481,  
- kapilarność bierną wg PN-B-04493 (dla gruntów niespoistych),  
- wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w górną warstwę 

nasypu,  
- wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01  
- granice płynności i plastyczności wg PN-B-04481 (dla gruntów spoistych).  
Wszystkie wyniki badań powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998  
6.4. Prawidłowość wykonania poszczególnych warstw polega na sprawdzeniu: 
Kontrola polega na:  
- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,  
- odwodnienia kaŜdej warstwy,  
- grubości kaŜdej warstwy,  
- nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
- przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  
6.5. Badanie zagęszczenia i nośności nasypu oraz podłoŜa nasypu  
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is (lub Io) oraz modułu 
odkształcenia E2z częstotliwościami:  
- Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać min. jeden raz na 1000 m2, dodatkowo w miejscach wątpliwych i 

wskazanych przez InŜyniera  
- wtórny moduł E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 naleŜy określać na górnej warstwie nasypu z 

częstotliwością jedno badanie na 2000 m2 wbudowanej warstwy. 
Wyniki badań powinny być zgodne z Tabelą 2 i 3. 
 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez InŜyniera wpisem w Dzienniku Budowy. Badania nośności z zastosowaniem płyty dynamicznej będzie 
moŜna przeprowadzać jako badania odbiorowe, po otrzymaniu zgody przez IK. . 
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6.6. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:  
- prawidłowości wykonania skarp,  
- szerokości korony korpusu.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na 
porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z 
wymiarów geometrycznych korpusu projektowanego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót związanych z wykonaniem nasypów, jest – metr sześcienny (m3). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
8.2. Sposób odbioru robót  
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę z wcześniejszym 
powiadomieniem InŜyniera, na zasadach określonych w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.8 jak 
dla Robót zanikających i ulegających zakryciu, poprzez odbiory poszczególnych warstw nasypu, grubości nie 
większej niŜ 0,5 m, pod względem przydatności gruntu, zagęszczenia i nośności.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 
9.1. Dla nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu (ukopu)  
- prace przygotowawcze i wytyczeniowe,  
- załadunek i dowóz gruntu z ukopu bezpośrednio w miejsce wbudowania lub na składowisko 

przyobiektowe (odkład) – płatność ujęta w D.02.01.01,  
- ewent. ponowny załadunek i dowóz gruntu ze składowiska przyobiektowego (odkładu) w miejsce 

wbudowania,  
- koszty składowiska łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu (dzierŜawy), składowania, likwidacji i 

rekultywacji terenu po składowisku, jak równieŜ koszty wykonania i rozebrania dróg dojazdowych do 
składowiska – płatność ujęta w D.02.01.01,  

- koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych,  

- doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w warstwach nasypu do wilgotności optymalnej przez 
osuszanie lub zraszanie wodą, niezaleŜnie od przyczyny braku wilgotności optymalnej w stanie 
naturalnym,  

- opracowanie recept oraz wykonanie zarobów próbnych z gruntu ulepszonego spoiwem,  
- wykonanie odcinka próbnego ulepszonej warstwy nasypu,  
- ulepszenie gruntu pozwalające na uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności,  
- wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu,  
- profilowanie powierzchni skarp nasypów,  
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,  
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  
9.2. Dla nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu  
- prace przygotowawcze i wytyczeniowe,  
- koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu) i jego przygotowanie do poboru gruntu, 
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- załadunek i dowóz gruntu z dokopu bezpośrednio w miejsce wbudowania lub na składowisko 
przyobietowe (odkład),  

- ewent. ponowny załadunek i dowóz gruntu ze składowiska przyobietowego (odkładu) w miejsce 
wbudowania,  

- koszty składowiska łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu (dzierŜawy), składowania, likwidacji i 
rekultywacji terenu po składowisku oraz dokopie, jak równieŜ koszty wykonania i rozebrania dróg 
dojazdowych do składowiska i dokopu,  

- koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych,  

- doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w warstwach nasypu do wilgotności optymalnej przez 
osuszanie lub zraszanie wodą, niezaleŜnie od przyczyny braku wilgotności optymalnej w stanie 
naturalnym,  

- wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu,  
- profilowanie powierzchni skarp nasypów,  
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,  
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy    
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-77/8931-12 
  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg  
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

BN-76/8650-03  Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych  na podstawie 
  uziarnienia i porowatości.  
 
Inne dokumenty  
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – GDDKiA 2014. Wytyczne 
wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z późniejszymi 
zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r., zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 
poz.329 z dnia 10.03.2015 r.  
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. Instrukcja badań 
podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 



D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  

I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości 
Kwasowo, gmina Sławno 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

Nie występują.  
3. sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny,  

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów  

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.  

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa.  

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować sprzęt ręczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania 
 

PodłoŜe gruntowe stanowią grunty gliniaste kat G3 dla których nie moŜna określić stopnia 
zagęszczenia, dlatego teŜ grunty rodzime powinny uzyskać wtórny moduł odkształcenia E2 - zgodnie z PN-
02205:1998 – nie mniejszy niŜ 80 MPa 

JeŜeli wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa  

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora.  

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa   

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 
i pomiarów badań i pomiarów  

   

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
   

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
   

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
   

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
   

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

  pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
*) autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

  pozostałych dróg 
   

7 Nośność podłoŜa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
gruntowego rzadziej niŜ raz na 600 m2 

 
    
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4].  

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ  3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
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Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
7. obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
9. podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoŜa,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoŜa,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. przepisy związane 
 
Normy  
1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą  
5. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.02.01  
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I PODSYPKI 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających przy 
budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót. 
 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w 
przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
piaski,  

Ŝwir i mieszanka, 
geowłókniny,  

a odcinających - oprócz wyŜej 
wymienionych: miał (kamienny). 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

D
155  

d 85 

gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. b) zagęszczalności, określony 
zaleŜnością: 
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U   
d

 60  5 
d

 10  
gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 
- wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 
 
2.5. Składowanie materiałów  
2.5.1. Składowanie kruszywa 
 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
2.5.2. Składowanie geowłóknin 
 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleŜy przechowywać w 
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
 
3. sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek,  
walców statycznych,  
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
4. transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa  

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”.  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
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5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej  
o grubości powyŜej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić 
do jej zagęszczania.  

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej  
powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2.  
Dopuszcza się badanie zagęszczenia płytą dynamiczną pod warunkiem jej skorelowania z badaniem płyta 
statyczną (VSS) w obecności Inspektora nadzoru.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie.  

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin.  

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyŜej 
leŜącej warstwy nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 

 
6. kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

55 



Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość badań 
badań i pomiarów i pomiarów  

   

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
   

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
   

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
   

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
   

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla   

  pozostałych dróg 
   

6 Ukształtowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
planie *) autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla  

  pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
  w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
  rzadziej niŜ raz na 400 m2 

  Przed odbiorem: 
  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 
   

8 Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
 kruszywa rzadziej niŜ raz na 600 m2 
   

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.3.2. Szerokość warstwy 

 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

 
6.3.3. Równość warstwy 

 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 

mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy 

mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7. Grubość warstwy 

 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2  

cm.  
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 

mierzyć łączną grubość tych warstw.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1.  

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.




10. Przepisy związane 
 
PN-91/B06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik 
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PN-EN 933-5 
 
PN-EN 933-8+A1 
 
PN-EN 1097-2 
 
PN-EN 1097-1 
 
PN-EN 1097-6 
 

 
PN-EN 1744-1 
PN-EN 1744-3 
 
PN-EN 1367-3 
 
PN-EN 1367-1 
 
PN-EN 13286-2 
 
 
PN-EN 13286-47 
 

 
PN-EN 13285 
PN-S-02205 

kształtu.  
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego (Załącznik A)  
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie.  
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 
ścieranie.  
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na  
ścieranie. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw.  
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporności.  
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 
Proctora  
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do określenia 
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia 
liniowego.  
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja. 
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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D – 04.04.02b 
 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ KRUSZYWA 
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie pod chodnikami i drogami 
rowerowymi przy budowie budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, 
gmina Sławno 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót przez Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstw z mieszanek kruszyw zagęszczanych mechanicznie, przyjętych na podstawie norm PN-EN 13285 
„Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie 
związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania 
mają zastosowanie do podbudów chodników i dróg rowerowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pieszych i pojazdów na podłoŜe. 
 
1.4.2. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa -to część konstrukcji nawierzchni słuŜąca do 
przenoszenia obciąŜeń z ruchu na podłoŜe lub ulepszone podłoŜe. 
 
1.4.3. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.4.  Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do  
D) , który jest stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana moŜe 
być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych 
proporcjach 
 
1.4.5. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyraŜony 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zaleŜności pomiędzy kategoriami róŜnych właściwości. 
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, Ŝe nie jest wymagane badanie danej cechy. 
 
1.4.6. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu cięŜarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię naleŜy przyjmować ilość 
wyprodukowana w określonym czasie. 
 
1.4.7. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóŜ naturalnych pochodzenia mineralnego, które moŜe być 
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie, jak Ŝwir, piasek, Ŝwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna Ŝwirowego lub otoczaków. 
 
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 
budownictwie. 
 
1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak Ŝwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno Ŝwirowe. 
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1.4.10. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach równowaŜnych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” w przypadku podbudów pod 
chodniki oraz drogi rowerowe naleŜy przyjmować kategorie ruchu KR1- KR2. 

 
1.4.11. InŜynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zarząd Dróg Miejskich w 
Koszalinie, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem 

 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.4.13. Symbole i skróty dodatkowe 

 
CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyraŜony w procentach [%],  
SDV - obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez 
dostawcę/producenta 
NR - brak konieczności badania danej cechy, 
k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s],  
D15 – wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano 
warstwę podłoŜa lub nawierzchni, [mm], 
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, [mm], 
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoŜa, [mm], 
SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm), 
O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoŜa 
zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość O90 powinna być podawana 
przez producenta wyrobu,  
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1].  
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały do mieszanek 

 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2.1.2. Kruszywa 

 
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, które 
spełniają wymagania SST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa pochodzące z róŜnych 
źródeł (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają spełnić wymagania w całej mieszance. W przypadku 
podbudów pod chodniki i drogi rowerowe dopuszcza się stosowanie kruszyw z recyklingu betonowego i 
asfaltowego. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

 
Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek 

Lp. niezwiązanych (kategorie według PN-EN 13242)  

  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 

1. 
Zestaw sit # 63 i 90 

 0/31,5   

 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GC80-20, 

2. kategoria nie niŜsza niŜ GF 80, 
(badanie na mokro) GA 75  

 Kategorie ogólnych granic i  
 tolerancji uziarnienia kruszyw,  
 nie niŜsza niŜ:  

3. a) kruszywo grube o D≥2d  
 przy:  
 D/d< 4 GTNR, 
 D/d≥ 4 GTNR, 
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 b) kruszywo drobne i kruszywo 
GTFNR  o ciągłym uziarnieniu, kategoria  

GTANR  nie niŜsza niŜ:   

 Kształt kruszywa grubego lub  
 kruszywa grubego (≥4mm)  

4. 
wydzielonego z kruszywa o 

SINR ciągłym uziarnieniu wg PN-EN   

 933-4  
 Kategorie procentowych  
 zawartości ziaren o powierzchni  
 przekruszonej lub łamanych  
 oraz ziaren całkowicie  

5. 
zaokrąglonych w kruszywie 

CNR grubym lub w kruszywie   

 grubym (≥4mm) wydzielonym z  
 kruszywa o ciągłym uziarnieniu  
 wg PN-EN 933-5, kategoria nie  
 niŜsza niŜ:  

6. Zawartość pyłów a) w kruszywie fDeklarowana 
wg PN-EN 933-1   

 Odporność na rozdrabnianie  
 kruszywa grubego lub kruszywa  
 grubego wydzielonego z  

7. kruszywa o ciągłym uziarnieniu LA50 
(frakcja referencyjna do badania  

  

 #10/14mm) wg PN-EN 1097-2,  
 kategoria nie wyŜsza niŜ  
 Gęstość ziaren wg PN-EN 

Deklarowana 
8. 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9  

 Nasiąkliwość b) wg PN-EN  

9. 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9, WA242 
kategoria nie wyŜsza niŜ  

  

10. 
Siarczany rozpuszczalne w 

ASNR kwasie wg PN-EN 1744-1   

11. 
Całkowita zawartość siarki wg 

SNR PN-EN 1744-1   

 Stałość objętości ŜuŜla  

12. 
stalowniczego wg PN-EN 1744- 

V5 1. p. 19.3, kategoria nie wyŜsza   

 niŜ:  
 Rozpad krzemianowy w ŜuŜlu  

13. 
wielkopiecowym kawałkowym Brak rozpadu 
wg PN-EN 1744-1, p.19.1  

  

 Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu  

14. 
wielkopiecowym kawałkowym Brak rozpadu 
wg PN-EN 1744-1, p.19.2  

  

 Składniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
15. wodzie wg PN-EN 1744-3 wg odrębnych przepisów 

 
Zanieczyszczenia 

Brak ciał obcych takich, jak: drewno, szkło i plastik, 
 

mogących pogorszyć wyrób końcowy (dotyczy kruszyw 
17. (dot. kruszyw naturalnych) 

naturalnych)   

  Rc 80 
 

Zawartość składników kruszyw 
Rcug Deklarowana 

 Rb 10- 

 grubych z recyklingu, Ra 80 
18. oznaczona wg PN-EN 933-11, Rg 2- 

 wymagane kategorie nie wyŜsze  
 niŜ: X 1- 

  FL 5-  
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 Zgorzel słoneczna bazaltu wg  
 PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt.  

19. 8.3, (frakcja referencyjna do SBLA 

badania #10/14mm) wymagana  
  

 kategoria  
 Mrozoodporność kruszywa 

FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niŜ 10% dla kruszyw naturalnych)  (frakcja referencyjna do badania   

20.   #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, 
FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niŜ 15% dla kruszyw sztucznych i z recyklingu)  kategoria nie wyŜsza niŜ   

 Skład mineralogiczny  
21.   wgPN EN 13242 Załącznik C, Deklarowany 

 p. C.3.4.   
a) Łączna zawartość pyłów w złoŜonej mieszance z kruszyw powinna się mieścić w krzywych dla  

poszczególnych warstw rys. 1 
b) JeŜeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości WA242, naleŜy wykonać dodatkowo badanie 

mrozoodporności, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporność kruszywa powinna wykazywać % ubytek masy 
nie większy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1 

 
2.1.3. Woda 

 
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być zgodna z PN-EN 
1008. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Kruszywo naleŜy doprowadzić 
do wilgotności optymalnej przy uŜyciu wody nie zawierającej składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę niezwiązaną. 

 
2.2. Wymagania dla mieszanek 

 
2.2.1. Przeznaczenie 

 
Mieszanki niezwiązane wg ST stosowane sa jako podbudowa pod chodniki oraz drogi rowerowe. 

 
2.2.2. Projektowanie składu mieszanek 

 
Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki moŜe być 
zweryfikowany na podstawie badań polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych 
właściwościach i pochodzących z tych samych źródeł. 

 
NaleŜy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję naleŜy określić laboratoryjnie. Ilość wody określona na 
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnić właściwe zagęszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech 
mechanicznych mieszanki. 

 
2.2.3. Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych – postanowienia ogólne 

 
W przypadku zastosowania, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadów 
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-mechaniczne naleŜy wykonywać po 
5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2. 

 
2.2.3.1. Wartości graniczne i tolerancje 

 
Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartości graniczne i 
tolerancje zawierają rozrzut wynikający ze zróŜnicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania  
i dzielenia próbki oraz przedziału ufności. 

 
2.2.3.2. Mieszanki kruszywa 

 
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i 
spełniały wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością w trakcie zagęszczania.  
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 
13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w Tablicy 4. 

 
2.2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej 

 
2.2.4.1. Postanowienia ogólne 

 
Do podbudowy powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane: 0/31,5. 

 
2.2.4.1. Zawartość pyłu 
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Maksymalna zawartość pyłu w mieszance niezwiązanej do podbudowy pomocniczej powinna spełniać 
wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłu naleŜy oznaczać według PN-EN 933-1. Nie określa 
się wymaganej minimalnej zawartości pyłu w mieszance niezwiązanej do podbudowy pomocniczej. 

 
2.2.4.2. Zawartość nadziarna 

 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszance niezwiązanej powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4. 

 
2.2.4.3. WraŜliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

 
Mieszanka kruszyw powinna spełniać wymagania tablicy 4. Wymagania odnośnie wraŜliwości na mróz 
(wskaźnik SE) dotyczą badania materiału po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej. 

 
2.2.4.4. Zawartość wody 

 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy nr 4 

 
2.2.4.5. Wartość CBR 

 
Badanie Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności naleŜy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie. Badanie wykonać wg PN-EN 
13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 

 
2.2.4.6. Uziarnienie 

 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do podbudowy 
pomocniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 
 

Aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki, oprócz wymagań podanych na rysunkach 2 - 4, 
90% uziarnień zbadanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesięcy powinno 
spełniać wymagania podane w Tablicy 2 i 3. 

 
Tablica 2. Porównanie uziarnienia mieszanki niezwiązanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez 

producenta 
 

Mieszanka Porównanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)] 
niezwiązana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   
0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8  ± 8  
Wartości uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny być zawarte między 
granicznymi wartościami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 2 - 4 z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spełniać wymagania ciągłości uziarnienia podane w 
Tablicy 3. 
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Tablica 3.RóŜnice przesiewów przy badaniu ciągłości uziarnienia mieszanki niezwiązanej   
                  

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszance - róŜnice przesiewów   
    [%(m/m)]             
                   

  1/2   2/4  2/5,6  4/8  5,6/11,2 8/16  11,2/22,4 16/31,5 
                   

  min. max  min. ma min. ma mi max mi ma min. ma min. ma mi ma 
      x  x n  n. x  x  x n x 

0/31,5  4 15  7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
 
 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej  

 Właściwość Wymagane właściwości mieszanki 
LP  niezwiązanej 

 Uziarnienie mieszanki 0/31,5; 
1. Niezwiązanej  

 Maksymalna zawartość pyłów, UF12 
2. kategoria nie wyŜsza niŜ:  

 Minimalna zawartość pyłów LFNR 
3.   

 Zawartość nadziarna, kategoria nie OC90 

4. niŜsza niŜ:  
 Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 1 

5.   
 Wymagania wobec jednorodności Wg tablicy 2 

6. uziarnienia poszczególnych partii –  
 porównanie z deklarowaną przez  
 producenta wartością (S)  
 Wymagania wobec jednorodności Wg tablicy 3 

7. uziarnienia na sitach kontrolnych –  
 róŜnice w przesiewach  
 Jakość pyłów oznaczona wg PN-EN 30 

8. 933-8 załącznik Ab)  na frakcji 0/4  
 (SE4), po pięciokrotnym zagęszczeniu  
 metodą Proctora, według PN-EN  
 13286-2, wartość nie niŜsza niŜ:  

9. Odporność na rozdrabnianie (frakcja LA40 
 referencyjna do badania #10/14mm)  
 wg PN-EN 1097-2, kategoria nie  
 wyŜsza niŜ:  

10. Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, FDeklarowana (ubytek masy nie więcej niŜ 7%) 

 jako wartość średnia waŜona, kategoria  
 nie wyŜsza niŜ:  

12. Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu 60 
 wg metody Proctora do wskaźnika  
 zagęszczenia wymaganego dla danej  
 warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i  
 moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:  

13. Zawartość wody w mieszance 80100 
 zagęszczanej, [%(m/m)], według  
 wilgotności optymalnej metodą  
 Proctora  

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

 
 

64 



3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
–   mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące poszczególne frakcje i 

wodę; mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
–   równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; w miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce  
wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Transport pozostałych 
materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego nie moŜe być wykonywana wtedy, gdy podłoŜe jest 
zamarznięte. Nie naleŜy rozpoczynać wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiązanego, jeŜeli prognozy 
meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 0oC w czasie układania. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
według odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego układu warstw.  
W zaleŜności od ustaleń dokumentacji projektowej, podbudowę moŜna układać na:  

− podłoŜu gruntowym,  
− warstwie mrozoochronnej,  
− podłoŜu ulepszonym,  

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłoŜem gruntowym, zgodnie z zaleŜnością: 

D15/d85 ≤ 5 
w której:  

− D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 
jest wykonana warstwa podbudowy,  

− d85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoŜa. 
 
JeŜeli warunek powyŜszy nie jest spełniony, wówczas na podłoŜu gruntowym naleŜy ułoŜyć warstwę 
odcinającą, zapewniającą spełnienie tego warunku, albo odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę. 
Ochronne właściwości geowłókniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoŜa, 
wyznacza się z warunku: 

D50/O90 ≥1,2 
 
5.3. Dostawa mieszanki niezwiązanej 
 
Do kaŜdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej, powinien być dołączony dokument potwierdzający 
właściwości mieszanki oraz deklaracja właściwości uŜytkowych wyrobu. 

 

5.4. Układanie mieszanki niezwiązanej 
 
Mieszanka niezwiązane przed zagęszczaniem powinna być nawilŜona optymalnie w całym przekroju. 
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5.4.1.Grubość warstwy z mieszanki niezwiązanej 
 

Grubość zagęszczanej warstwy z mieszanki niezwiązanej nie moŜe być większa niŜ 20cm. Wszelkie 
odstępstwa od podanych powyŜszych wymagań podlegają uzgodnieniu z InŜynierem i po ich wykonaniu 
muszą być zgodne z wymogami ST. 
 

5.4.2. Zagęszczanie 
 

Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa naleŜy prowadzić przy uŜyciu sprzętu gwarantującego uzyskanie 
wymaganych parametrów projektowych. Kontrolę zagęszczenia i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej 
naleŜy oprzeć na metodzie lekkiej płyty dynamicznej. Jako mechaniczne urządzenie obciąŜające słuŜy 
obciąŜnik o masie 10 kg, który z wysokości ustalonej przez kalibrowanie spada na element spręŜynujący 
składający się ze spręŜyn talerzowych i osiąga maksymalną siłę uderzenia o wartości 7,07kN przy czasie 
oddziaływania poprzez uderzenie w czasie 18 ms.. Płyta przyłoŜenia o średnicy 300 mm wyposaŜona jest w 
dwa uchwyty oraz czujnik obciąŜenia z kulą osiującą. Czujnik obciąŜenia znajduje się w specjalnej obudowie 
wraz z sensorem do pomiaru osiadania. 
 

Dynamiczny moduł odkształcenia EVD jest parametrem określającym odkształcalność podłoŜa (podbudowy) 
pod wpływem pionowego obciąŜenia uderzeniowego (impuls) o czasie trwania uderzenia tmax. Wartość 
modułu oblicza się na podstawie osiadania maksymalnego smax płyty obciąŜanej wg wzoru: 
 

 

 

Gdzi: 
 

s średnia wartość osiadania S4max, s5max, s6max z 3 uderzeń po 3 wstepnych uderzeniach r – promień płyty 
 

 

σmax – napręŜenia normalne pod płyta obciąŜeniową 
 

 

5.5.Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej 
 

Do chwili połoŜenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

− wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Uwagi ogólne 
 

Badania dzielą się na: 
–   badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
–   badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera), 
 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów prowadzi na swój koszt kontrole ilościową i 
jakościową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca robót i uzgodnić z 
InŜynierem, częstotliwość badań powinna być zgodna z ST. Badania laboratoryjne musza obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych wyników dla całości zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
InŜynierowi w trybie określonym w PZJ. W PZJ proponuje się równieŜ InŜynierowi do akceptacji wykonawcę 
badań laboratoryjnych, jeśli Wykonawca nie dysponuje moŜliwościami do ich przeprowadzenia. Badania 
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podstawowych cech dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca w zakresie i z częstotliwością określoną 
w ST. 
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość Wartości dopuszczalne 
1 Właściwości kruszywa Dla kaŜdej partii Wg tablicy 1 

  kruszywa i przy  
  kaŜdej zmianie  
  kruszywa  
2 Uziarnienie mieszanki 1 raz na 500mb Wg tablicy 4 
3 Wilgotność mieszanki Jw Jw. 
4 Zawartość pyłów w mieszance Jw Jw 
5 WraŜliwość mieszanki na mróz, Jw Jw 

 wskaźnik piaskowy   
6 Zawartość nadziarna w mieszance Jw Jw 
7 Zawartość wody w mieszance Jw Jw 
8 Wartość CBR po zagęszczeniu 1 próbka na 1000 m2 Jw 

 mieszanki   
9 Nośność metodą płyty dynamicznej 1 raz na 100 mb wg pkt 6.3.2.3 

 

 
6.3.2.1. Badanie uziarnienia 
 
Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie z normą PN-EN 932-1 z hałd 
składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu dostarczającego mieszankę niezwiązaną 
do wbudowania, jeŜeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie. 
 
6.3.2.2. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy nr 4. 
 
6.3.2.3. Zagęszczenie podbudowy 
 
Kontrolę zagęszczenia i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej naleŜy oprzeć na badaniu płytą 
dynamiczną z pkt 5.4.2. . 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy EVD≥55MPa. 

 

6.3.3. Badania kontrolne 
 
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych oraz gotowej spełniają wymagania określone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem 
badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ 
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.  
Rodzaj badań kontrolnych dla podbudowy określa się indywidualnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
InŜynierem a Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie. 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.  
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy.  
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych.  
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
 
 

67 



6.4. Właściwości warstwy oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6. 
 
Tablica. 6. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwiązanej 
 

 L.p. Badania i pomiary Minimalna częstość badań i pomiarów 
    

 1 Szerokość warstwy 10 razy na km 
 2 Równość podłuŜna 10 razy na 1 km 
 3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
 4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km 
 5 Rzędne wysokościowe co 25m w 2 wyznaczonych pkt 
 

6 
Ukształtowanie osi w 

10 razy na 1 km  planie    

 
7 Grubość 

Podczas budowy: 1 na 100mb 
 Przed odbiorem: 1 raz na 300mb    

6.4.2.  Szerokość warstwy kruszywa  
 
Szerokość warstwy kruszywa nie moŜe róŜnić się od tolerancji wynikających z dokładności ułoŜenia 
krawęŜników i oporników. Na drogach rowerowych bez krawęŜników i oporników szerokość podbudowy w 
stosunku do projektowanej ±5cm. 
 
6.4.3. Równość warstw podbudowy i nawierzchni 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać:  

− 15mm dla łaty 4metrowej,  
− 8mm dla łaty 2 metrowej. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy kruszywa 
 
Spadki poprzeczne warstwy kruszywa na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy kruszywa 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy/nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i/lub warstwy nawierzchni 
 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstw kruszywa 
 
Grubość warstw kruszywa nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:10mm / -15 mm 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 
Wymagany moduł dynamiczny dla wykonanej podbudowy wynosi min 55MPa 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 
 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
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powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
JeŜeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność 
 
JeŜeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności warstwy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
kruszywa stabilizowanej mechanicznie. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 
obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.  
Obmiar robót obejmuje roboty objęte Dokumentacja Projektową oraz dodatkowe, których potrzebę wykonania 
uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawca i InŜynierem przy akceptacji Zarządu Dróg 
Miejskich w Koszalinie.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń InŜynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie 
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej 
mechanicznie obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoŜa (naprawa niezawiniona obciąŜa poprzedniego wykonawcę 

lub decydenta który odpowiada za uszkodzenie),  
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− przygotowanie mieszanki 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
− utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy. 
 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
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− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)  

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy  
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjęto zasadę, Ŝe w wypadku powołań 
nie datowanych naleŜy stosować ostatnie wydanie normy. 
 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 
 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: WyposaŜenie podstawowe i 

wzorcowanie 
 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 

przesiewania 
 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Badania wskaźnika piaskowego 
 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - 

Badania błękitem metylenowym 
 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 
 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 
 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania  
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 

elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 
 
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne 

metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania 
ogólne i pobieranie próbek 
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PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania 
gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 

 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do 

określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i 
pęcznienia liniowego 

 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
 
10.3. Wymagania techniczne  
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010. 
 
10.4. Inne dokumenty  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – Katedra InŜynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014 
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D–04.05.01A  
PODŁOśE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 

HYDRAULICZNIE CEMENTEM 
 
 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podłoŜa ulepszonego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
C3/4 przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 
. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.  

Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach 

robót 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podłoŜa ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody, cementu i ewentualnych 
dodatków oraz domieszek. Materiał ten wiąŜe i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe 
struktury.  

W mieszance moŜna stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych 
kruszyw. Do kruszyw mogą naleŜeć kruszywo kamienne, kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla kawałkowego 
wielkopiecowego i kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 0/31,5 
mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm.  

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko mieszanek kruszyw związanych cementem, nie 
dotyczy gruntów ulepszonych cementem. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie 
na skutek reakcji hydraulicznych.  
1.4.2.PodłoŜe ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca 
umoŜliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoŜa 
ulepszonego zalicza się takŜe warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które powinny spełniać 
dodatkowe wymagania.  
1.4.3.Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który moŜe być naturalny, sztuczny lub 
z recyklingu.  
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóŜ naturalnych pochodzenia mineralnego, które moŜe być 
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie jak Ŝwir, piasek, Ŝwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna  
Ŝwirowego lub otoczaków.  
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego  
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności  
kruszywo  
ŜuŜli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

 
z 

 
1.4.6.Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio 
w budownictwie.  
1.4.7.Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak Ŝwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno Ŝwirowe.  
1.4.8.Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego 
ŜuŜla wielkopiecowego. Proces chłodzenia moŜe odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
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Chłodzony powietrzem ŜuŜel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  
1.4.9.Kruszywo ŜuŜlowe z ŜuŜla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Ŝelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego ŜuŜla stalowniczego. Proces chłodzenia moŜe odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 
 
1.4.10.Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27].  
1.4.11.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym 
lub większym niŜ 1 mm oraz D (górnego) większym niŜ 2 mm.  
1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym. 
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw  
grubych i 
drobnych, w której D jest większe niŜ 6,3 mm.  
1.4.14. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o 
kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 
1.4.15.Symbole i skróty dodatkowe  
% m/m procent masy, 
NR brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM mieszanka związana cementem, 
CBR kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

H/D stosunek wysokości do średnicy próbki. 
 

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
ST względnie z  

wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki  

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych 
cementem są: 

a) kruszywo, 
b) cement, 
c) woda zarobowa, 
d) ew. dodatki,  
e) ew. domieszki. 
2.2.3. Kruszywa  

Do mieszanek moŜna stosować następujące rodzaje 
kruszyw: 

a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z  

dokładnością ± 5% m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoŜa ulepszonego przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podłoŜa ulepszonego z mieszanek związanych 
cementem Skróty uŜyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. 
– współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość   Metoda Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN  
kruszywa    badania 13242 [19] dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6   
     Punkt  dla kruszywa związanego cementem w warstwie 
       podłoŜa ulepszonego    
       

Frakcje/zestaw sit #  - 4.1  Zestaw sit podstawowy plus zestaw  
       1. Wszystkie frakcje dozwolone   
        

Uziarnienie   PN-EN 933-1 4.3.1  Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo 
    [6]   drobne:    

       kat. GF80,   kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
       

Ogólne granice i tolerancje PN-EN 933-1 4.3.2  Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)   
uziarnienia  kruszywa grube- [6]       
go na sitach pośrednich         

        

Tolerancje  typowego PN-EN 933-1 4.3.3  Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak  
uziarnienia  kruszywa [6]   wymagania), kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
drobnego i kruszywa o    kat. GTANR (tj. brak wymagania)   
ciągłym uziarnieniu         
      
Kształt kruszywa grubego – PN-EN 933- 4.4  Kat. FIDekl (tj. wsk. płaskości > 50)  
maksymalne warunki  3*) [7]       
wskaźnika płaskości         

       

Kształt kruszywa grubego – PN-EN 933- 4.4  Kat. SIDekl (tj. wsk. kształtu >55)   
maksymalne wartości  4*) [8]       
wskaźnika kształtu         

        

Kategorie procentowych PN-EN 933-5 4.5  Kat. CNR (tj. brak wymagania)   
zawartości  ziaren o [9]       
powierzchniach przekruszonych        
lub łamanych oraz ziaren        
całkowicie   zaokrąglonych   w        
kruszywie grubym         

       

Zawartość pyłów**) w PN-EN 933-1 4.6  Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
kruszywie grubym  [6]   sito 0,063 mm jest > 4)    

       

Zawartość pyłów**) w PN-EN 933-1 4.6  Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez 
kruszywie drobnym  [6]   sito 0,063 mm jest > 22)    

          

Jakość pyłów   - 4.7  Brak wymagań    
        

Odporność   na PN-EN 5.2  Kat. LA60 (tj. wsp. Los Angeles jest ≤ 60) 
rozdrabnianie kruszywa 1097-2 [13]       
grubego           

        

Odporność na ścieranie  PN-EN 5.3  Kat. MDENR (tj. brak wymagania)   
    1097-1 [12]       
         

Gęstość ziaren  PN-EN 1097- 5.4  Deklarowana    
    6,  roz. 7, 8 i 9       
          

Nasiąkliwość   PN-EN 1097- 5.5  Deklarowana    
    6, roz. 7, 8 i 9       
    [14]       
        

Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2  Kruszywo  kamienne: kat. AS0,2 (tj.
kwasie    1744-1 [17]   zawartość siarczanów ≤ 0,2%), ŜuŜel kawałkowy 
       wielkopiecowy:   kat. AS1,0 (tj. zawartość
       siarczanów ≤ 1,0%)    
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 Całkowita zawartość siarki PN-EN 6.3 Kruszywo   kamienne:   kat.   SNR    (tj.   brak 
       1744-1 [17]  wymagania),  ŜuŜel  kawałkowy  wielkopiecowy: 
          kat. S2 (tj. zawartość siarki całkowitej ≤ 2%)  
          

Składniki  wpływające  na  PN-EN 6.4.1 Deklarowana    
szybkość wiązania i  1744-1 [17]        
twardnienia  mieszanek           
związanych  hydraulicznie           

       

Stałość  objętości  ŜuŜla  PN-EN 1744- 6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy 
stalowniczego   1, roz. 19.3  ŜuŜla   z   klasycznego   pieca   tlenowego   i 

       [17]  elektrycznego pieca łukowego   
          

Rozpad  krzemianowy w ŜuŜlu PN-EN 1744- 6.4.2.2 Brak rozpadu    
wielkopiec. kawałkowym  1, p. 19.1        

          

Rozpad Ŝelazawy w ŜuŜlu  PN-EN 6.4.2.3 Brak rozpadu    
wielkopiec. kawałkowym  1744-1,        

       

Składniki rozpuszczalne w  PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg 
wodzie      1744-3 [18]  odrębnych przepisów   

         

Zanieczyszczenia   -  6.4.4 Brak  ciał  obcych  takich  jak  drewno,  szkło  i 
          plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy  
      

 Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367- 7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles 
       3[16]  i PN-  po gotowaniu ≤ 8%)   
       EN 1097-2        
         

Nasiąkliwość    PN-EN 1097- 7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości 
(Jeśli kruszywo nie spełni  6, roz. 7 [14]  ≤ 2% masy)      
warunku W242, to naleŜy zbadać          
jego mrozoodporność wg p.          
7.3.3 – wiersz poniŜej)            

        

Mrozoodporność na  PN-EN 7.3.3 Skały  magmowe  i  przeobraŜone:  kat.  F4   (tj. 
kruszywa frakcji   8/16 mm 1367-1 [15]  zamraŜanie  – rozmraŜanie ≤ 4% masy), skały 
(Badanie        osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 

wykonywane tylko w    (F25***)      
przypadku,   gdy           

nasiąkliwość kruszywa           
przekracza WA242)            

            

Skład mineralogiczny   -  Zał. C Deklarowany    
         p.C3.4       
              

Istotne   cechy  -  Zał. C Większość   substancji niebezpiecznych
środowiskowe     pkt określonych  w  dyrektywie  Rady  76/769/EWG 

         C.3.4 zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
          pochodzenia mineralnego. Jednak w
          odniesieniu do kruszyw   
          sztucznych i odpadowych naleŜy  badać  
          czy zawartość substancji niebezpiecznych nie  
          przekracza wartości dopuszczalnych wg  
          odrębnych przepisów   

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika   
 płaskości              

**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych   
 granicznych             
 ***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m    
                

 
2.2.4. Cement  
NaleŜy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. Przechowywanie 
cementu dostarczonego: – w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego 
przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i 
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czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), – luzem – przechowuje się 
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania. 

 

 
2.2.5. Woda zarobowa 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11]. 
 

2.2.6. Dodatki  
W przypadkach uzasadnionych mieszanka moŜe zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione 

w projekcie mieszanki.  
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany ŜuŜel wielkopiecowy 

lub popiół lotny pod warunkiem, Ŝe odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej.  
1. Domieszki Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10].  
JeŜeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie, naleŜy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 
- przewoźne zbiorniki na wodę, 
- układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach  

trudno dostępnych.  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów  

Materiały sypkie moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

Cement w workach moŜe być przewoŜony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi 
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 
warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement 
luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposaŜone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  

Woda moŜe być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.  
Inne materiały naleŜy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując 

pogorszenia ich walorów uŜytkowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załączniku. Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:  
a) roboty przygotowawcze, 
b) projektowanie mieszanki, 
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c) odcinek próbny, 
d) wbudowanie mieszanki, 
e) roboty wykończeniowe. 

 
 
 

 
5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazań InŜyniera: – ustalić lokalizację robót, – przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych  

wysokościowych, – usunąć przeszkody utrudniające 
wykonanie robót, – wprowadzić oznakowanie drogi na 
okres robót, – zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do 
rozpoczęcia robót.  
MoŜna dodatkowo korzystać z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z ST D-
02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

 
5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez InŜyniera.  

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na 
tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą 
stosowane do wykonania podłoŜa ulepszonego.  

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy 
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2.  

Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21] 
powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości 
podanej w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23 

 Lp. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc , Klasa 
  po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o wytrzymałości 
     
  H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b  

1 brak wymagań  C0 
2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

 3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25  
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki b 
b H/D = 0,8 d0 1,21  

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.  

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i 
oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. NaleŜy określić procentowy udział składników w stosunku 
do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję naleŜy 
określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych 
samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.  

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1  
[6]. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach 
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.  

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷5, odpowiednio dla kaŜdego rodzaju mieszanki. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm 
 
 

Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tablicy 3. 

 
Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23  

Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 
3 

4 
5  

 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niŜ podano w tablicy 3, jeśli podczas 

procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, Ŝe zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 
niniejszej specyfikacji.  

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg 
metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uŜyciu proponowanych 
składników. Zawartość wody naleŜy określić zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].  

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 
13286-50 [22]. Próbki naleŜy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 
przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyŜej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie 
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Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, 
> 8,0 do 31,5 
2,0 do 8,0 
< 2,0 



zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem 
normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.  

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) naleŜy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody badawczej 
zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana 
zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce wykonawczej 
stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 
dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian.  

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie Rc

z- o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamraŜania i odmraŜania do wytrzymałości 
na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 
Rcz- o 
Wskaźnik mrozoodporności = Rc  
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności naleŜy przechowywać przez 28 dni w temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie naleŜy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni 
poddać cyklom zamraŜania i odmraŜania. Jeden cykl zamraŜania i odmraŜania polega na zamraŜaniu próbki 
w temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmraŜania w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności naleŜy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować 
średnią. Wynik badania róŜniący się od średniej o więcej niŜ  

20% naleŜy odrzucić, a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie Rc
z- o , Rc naleŜy przyjąć 

średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.  
Wymagania wobec mieszanek  

Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych 
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I.  

W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi 
wytrzymałościami na ściskanie. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoŜa ulepszonego 

Lp. Właściwość  Wymagania dla  
   ruchu KR1 ÷ KR6  
      

1.0 Składniki     
1.1 Cement  wg p. 2.2.4  
1.2 Kruszywo  wg tablicy 1  
1.3 Woda zarobowa  wg p. 2.2.5  
1.4 Dodatki  wg p. 2.2.6  
2.0 Mieszanka     
2.1 Uziarnienie:  krzywe graniczne  
 - mieszanka 0/8 mm  wg rys. 5*)  
      

 - mieszanka 0/11,2 mm  wg rys. 4  
 - mieszanka 0/16 mm  wg rys. 3  
 - mieszanka 0/22,4 mm  wg rys. 2  
 - mieszanka 0/31,5 mm  wg rys. 1  
2.2 Minimalna zawartość cementu  wg tablicy 3  
2.3 Zawartość wody  wg projektu mieszanki  
2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa  klasa C 1,5/2,0  
 wytrzymałości Rc wg tablicy 2     
      

 
 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinno być wykonywane, gdy 
temperatura powietrza jest niŜsza od +5oC oraz gdy podłoŜe jest zamarznięte. 

PodłoŜe pod mieszankę powinno być przygotowane wymaganiami w dokumenta  
zgodnie projektowej i ST. Zaleca się do korzystania z ustaleń określonymi D-04.01.01 cji 
podanych w ST zagęszczeniem podłoŜa” [4] i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. 
 

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to naleŜy je ustawić na podłoŜu 
tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość 
prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. 
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Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 
oddziaływania maszyn uŜytych do wykonania warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody InŜyniera. 
 
5.6. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki  

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej naleŜy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających 
ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposaŜona  
w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Przy 

produkcji mieszanek naleŜy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5. Mieszanka 
po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w  

sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.  
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Warstwę moŜna wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do 
układania drugiej warstwy moŜna przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez InŜyniera. Przy układaniu 
mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłuŜnych i  

poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 
czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca 
organizował roboty w sposób unikający podłuŜnych spoin roboczych. 

 
5.7. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem  

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów:  
– skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, – przykryciem na okres 7 
do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład co najmniej 30  

cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, – przykryciem matami lub 
włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, – przykryciem warstwą  
piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, – innymi 
środkami zaakceptowanymi przez InŜyniera.  
Nie naleŜy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 
do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą 
InŜyniera. 

 
5.8. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami 
InŜyniera dotyczą  
prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
–   odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
–   uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 
–   roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
–   usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania  

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez InŜyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót 

podaje tablica 5. Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 

       

1 Lokalizacja i zgodność granic 1 raz   Wg pktu 5  
 terenu robót z dokumentacją    i dokumentacji projektowej 
 projektową       
2 Roboty przygotowawcze  Ocena ciągła  Wg pktu 5.3  
3 Właściwości kruszywa Dla kaŜdej partii kruszywa i Tablica 1  
   przy kaŜdej zmianie kruszywa    
4 Właściwości wody Dla kaŜdego wątpliwego  PN-EN 1008 [11] 
   źródła    
5 Właściwości cementu Dla kaŜdej partii  PN-EN 197-1 [5] 
6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie  Rys. 1 ÷ 5  
7 Wilgotność mieszanki Jw.   Wilgotność optymalna 
      z tolerancją +10%, -20% 
8 Grubość warstwy podbudowy Jw.   Tolerancja ± 1 cm 
9 Zagęszczenie warstwy mieszanki Jw.   0,98 Proctora (p. 5.7) 
10 Oznaczenie wytrzymałości 3 próbki dziennie  PN-EN 13286-41 [21] 
 na ściskanie       
11 Oznaczenie mrozoodporności Na zlecenie InŜyniera  p. 5.4  
12 Wykonanie robót  Ocena ciągła  Według punktu 5.9 
 wykończeniowych      
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoŜa 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 6. 

 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość Dopuszczalne odchyłki  
 badań i pomiarów badań i pomiarów    
1 Szerokość 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: róŜnice od szerokości 
    projektowanej   
2 Równość podłuŜna wg [26]  wg [26]   
3 Równość poprzeczna wg [26]  wg [26]   

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ±  0,5%  dopuszczalna  tolerancja  od 
    dokumentacji projektowej 
5 Rzędne wysokościowe wg [26]  wg [26]   
6 Ukształtowanie  osi co 100 m  Przesunięcie od osi projektowanej ± 5 
 w planie *)   cm   
7 Grubość w  3  punktach,  lecz  nie RóŜnice od grubości 
 ulepszonego podłoŜa rzadziej niŜ raz na 2000 m2 projektowanej dla: – podłoŜa 
    ulepszonego +10%, -15%  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

 
7. OBMIAR ROBOT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podłoŜa ulepszonego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,  
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
- roboty wykończeniowe, 
- odwiezienie sprzętu.  
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 
technicznej i postanowień InŜyniera.  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
- 

 
10. Przepisy związane 
 
Normy  
PN-S-02205 
PN-S-96012 
 
PN-S-06103  
PN-88/B-04481 
PN-86/B-02480 
PN-60/B-04493  
PN-EN 197-1 
 
PN-EN 1008 
 

 
PN-EN 13242 
 

 
PN-S-96035 
PN-EN 14227-4 
 
PN-EN 450-1 
PN-EN 15167-1 
 
PN-EN 14227-2 
 
PN-EN 934-2 

 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 
stabilizowanego cementem  
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu 
popiołowego Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku.  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu.  
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  
Drogi samochodowe. Popioły lotne  
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 4: Popioły 
lotne do mieszanek  
Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności 
Mielony granulowany ŜuŜel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie 
i zaczynie -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności  
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Część 2: 
Mieszanki ŜuŜlowe 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
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PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie 
wiąŜące -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe -- Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe  
szybkowiąŜące -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: 
oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: 
Metody określenia gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metody 
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczenia na stole wibracyjnym 

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metody 
oznaczenia wytrzymałości na ściskanie mieszankę związanych spoiwem  
hydraulicznym 

PN-EN 459-1 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 1097-5: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie 
2001 zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 933- Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 
1:2000/A1 2006 Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu  

ziaren – Wskaźnik kształtu 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
 
WT-5 2010. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania 
techniczne. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.  
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Załącznik do zarządzenia Nr 
31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. 
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D - 04.06.01b 
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 

 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego przy przebudowie 
ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
Ilości robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego C 16/20 pod nawierzchnię ulepszoną dróg i ulic o 
ruchu cięŜkim oraz podbudów pod nawierzchnię parkingów, placów postojowych itp. – tu zatoka autobusowa 
i zabruki z kostki kamiennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
 
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B 15 (lub wyjątkowo wyŜszej), stanowi fragment 
nośnej części nawierzchni, słuŜący do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe.  
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R G ). 

b 
 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
 
1.4.5. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umoŜliwiająca tylko 
kurczenie się płyt. 
 
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 
 
1.4.7. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub Ŝywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
 
1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Ŝywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na 
zimno. 
 
1.4.9. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane z 
tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia.  
1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg wzoru U = d60 

: d10, gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - średnica oczek sita, przez które 
przechodzi 10% gruntu. 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 

 
87 



2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
 

Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
 
2.2.2. Cement 
 

Do produkcji mieszanki betonowej naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 
197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne 
zaakceptowane przez Inspektora. 
 
2.2.3. Kruszywo 
 

Do wytwarzania mieszanki betonowej naleŜy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys z 
otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych 
kruszyw.  

Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody.  

Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-S-96014:1997 [10].  
2.2.4. Woda 
 

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy naleŜy uŜywać wody określonej w 
PN-S-96014:1997 [10]. 

Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
 
2.2.5. Domieszki do betonu 
 

W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej 
oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-2:1999 [9].  

Przy wyborze domieszki naleŜy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie 
zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 
 
2.2.6. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach 
 

Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej naleŜy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną 
IBDiM. 
 
2.2.7. Stal zbrojeniowa 
 

W przypadku przewidywania zbrojenia płyt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w PN-S-96014:1997 [10]. 
 
2.2.8. Materiały do pielęgnacji podbudowy 
 

Do pielęgnacji świeŜo ułoŜonej podbudowy z betonu cementowego naleŜy stosować:  
− preparaty powłokowe,  
− folie z tworzyw sztucznych.  

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub warstwą 
włókniny o grubości, przy obciąŜeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez 
zraszanie wodą. 
 
2.2.9. Beton 
 

Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg. 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna.  
W podbudowie naleŜy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie C16/20 Nasiąkliwość 

betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m).  
Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamraŜanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10], 

nie powinna być mniejsza niŜ 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamraŜanych. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkości 

betoniarek,  
− przewoźnych zbiorników na wodę,  
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,  
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zagęszczania w miejscach trudno 

dostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Materiały sypkie, stal, domieszki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji naleŜy dostarczać zgodnie z 
warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz 
z informacji podanych w załączniku 1. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie podbudowy, 
3. pielęgnację podbudowy, 
4. roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
Inspektora:  
− ustalić lokalizację terenu robót,  
− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych,  
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd..  

Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych 
 
5.3.2. Przygotowanie podłoŜa 
 

Grunty na podłoŜe powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania.  

Koryto pod podbudowę naleŜy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej, zgodnie z 
wymaganiami SST D-04.01.01 [4]. 
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Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
Rzędne podłoŜa nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niŜ 

 2 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997 [10]):  

a) w górnej warstwie do głębokości 20 cm - co najmniej 103% zagęszczania uzyskanego w laboratorium 
metodą I lub II,  

b) w warstwie niŜszej do głębokości 50 cm - co najmniej 100% zagęszczenia uzyskanego jak wyŜej, 
c) w nasypach wyŜszych niŜ 50 cm: w warstwie dolnej poniŜej 50 cm - co najmniej 95% zagęszczenia 

uzyskanego jak wyŜej.  
W przypadku występowania w podłoŜu gruntów piaszczystych równouziarnionych (o wskaźniku 

róŜnoziarnistości nie większym niŜ 5) naleŜy je doziarnić albo ulepszyć cementem lub aktywnymi popiołami 
lotnymi.  

W przypadku dróg o natęŜeniu powyŜej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dobę na pas 
obliczeniowy, zaleca się wzmocnić górną warstwę podłoŜa o grubości od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym 
dodatkiem cementu, niezaleŜnie od rodzaju gruntu i konstrukcji nawierzchni.  

W przypadku gruntów dobrze uziarnionych (o wskaźniku róŜnoziarnistości większym niŜ 5), oraz 
wskaźniku piaskowym większym niŜ 35 i niskiego poziomu wód gruntowych nie stwarzającego 
niebezpieczeństwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezpośrednio pod nawierzchnią, dopuszcza się układanie 
warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim ułoŜeniu na nim warstwy poślizgowej o  
grubości od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub Ŝwiru, albo po ułoŜeniu papy lub folii. 
 
5.3.3. Warstwa wzmacniająca podłoŜe gruntowe 
 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy wzmacniającej podłoŜe gruntowe 
i powinna ona odpowiadać wymaganiom SST D-04.05.01 
 

Grubość warstwy powinna wynosić 15 cm . 
 
5.4. Układanie mieszanki betonowej 
 
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
 

Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] 
oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.  

Podczas projektowania składu betonu naleŜy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości 
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości. 
 
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 
25˚C. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyŜej 25˚C pod warunkiem 
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyŜej 30˚C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze 
poniŜej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie 
temperatury mieszanki betonowej powyŜej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni.  

Betonowania nie moŜna wykonywać podczas opadów deszczu. 
 
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, naleŜy wytwarzać w 
wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
 
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę naleŜy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności.  

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inspektora.  

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po 
prowadnicach. Prowadnice powinny być tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań i 
dlatego od strony wewnętrznej powinny być zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone 
olejem mineralnym). Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoŜa w sposób uniemoŜliwiający ich 
przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanką betonową 
muszą być gładkie, czyste i pozbawione resztek stwardniałego betonu. 
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Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej 
niwelety, spadków podłuŜnych i poprzecznych.  

Zdjęcie prowadnic moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 36 godzin od zakończenia 
betonowania płyt w temperaturze otoczenia powyŜej 10oC, a przy temperaturze otoczenia niŜszej - nie 
wcześniej niŜ po upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej 
podbudowy.  

Przy stosowaniu deskowania ślizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej 
dokonuje się układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku 
deskowaniem ślizgowym, bez stosowania prowadnic. 
 
5.4.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
 

Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie naleŜy stosować odpowiednie mechaniczne 
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.  

Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna 
kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 
 
5.4.6. Szczeliny 
 

Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na płyty 
kwadratowe lub prostokątne. Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek długości płyt do 
ich szerokości nie powinien być większy niŜ 1,5 : 1.  

W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pełne i pozorne. Jeśli dokumentacja 
projektowa przewiduje wypełnienie spoin zalewami na gorąco lub masami na zimno, to sposób wykonania 
wypełnienia powinien odpowiadać ustaleniom SST D-05.03.04a [7], a w przypadku stosowania wkładek 
uszczelniających - ustaleniom producentów lub aprobat technicznych.  

Szczeliny skurczowe pełne naleŜy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach ustalonych w 
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami 
betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała dłuŜej niŜ 1 godzinę.  

Szczeliny skurczowe pozorne naleŜy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi 
piłami mechanicznymi do głębokości 1/3 ÷ 1/4 grubości płyty.  

Szczeliny konstrukcyjne naleŜy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy z 
elementami infrastruktury drogowej (krawęŜniki, studzienki, korytka itp.).  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych to szczeliny, szerokości od 3 mm do 5 mm po pierwszym nacięciu betonu na głębokość około 
35% grubości płyty, naleŜy pozostawić bez poszerzania ich i wypełniania zalewą. 
 
5.5. Pielęgnacja podbudowy 
 

Bezpośrednio po zagęszczeniu naleŜy świeŜy beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez 
pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.8. NaleŜy to wykonać przed upływem 90 min od 
chwili zakończenia zagęszczania.  

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny naleŜy 
utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura 
powietrza jest powyŜej 25˚C pielęgnację naleŜy przedłuŜyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga kaŜdorazowej zgody Inspektora. 
 
5.6. Roboty wykończeniowe 
 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak:  
− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 

krawęŜników itp.,  
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
5.7. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy nawierzchni 
 

Następną warstwę nawierzchni moŜna układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co najmniej 
60% projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niŜ po siedmiu dniach twardnienia podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,  
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość Wartości 
dopuszczalne    badań     

1  2 3 4 
1 Badania kwalifikacyjne: raz na etapie wg pktu 2 i 5 

 sprawdzenie materiałów, ustalenie projek-towania  
 składu mieszanki składu mie-szanki i  
   przy kaŜdej  
   zmianie materiału  

2 Badania w czasie robót   
 − rzędne podłoŜa gruntowego na 0,1 długości wg 5.3.2 
   odbieranego  
   odcinka  
 − zagęszczenie podłoŜa w 3 przekrojach na wg 5.3.2 
  gruntowego kaŜdej działce  
   roboczej  
 − konsystencja mieszanki 2 razy w czasie wg 2.2.9 
  betonowej zmiany roboczej  

 − wytrzymałość betonu na raz dziennie wg 2.2.9 
  ściskanie   
     

 − zgodność ułoŜenia zbrojenia 1/5 liczby płyt wg dokumentacji 
    projektowej 

3 Badania odbiorcze po wykonaniu  odchyłka 
 podbudowy raz na kaŜde 2000 grubości 
 − grubość podbudowy m długości ± 1 cm, 
   odbieranego nasiąkliwość wg 
 − nasiąkliwość betonu w odcinka PN-S-96014:1997 
  podbudowie  [10] i pktu 2.2.9 
 − mrozoodporność betonu w na próbkach wg PN-S-96014 
  podbudowie badanej :1997 [10] 
   nasiąkliwości  
 − szerokość podbudowy 10 razy na 1 km odchyłka 
    szerokości ± 5 cm 
 − równość w przekroju 10 razy na 1 km i w prześwity między 
  poprzecznym punktach głównych łatą a 
   łuków poziomych powierzchnią 
    ≤ 12 mm 
 − spadki poprzeczne jw. odchylenia ± 
    0,5% spadków 
    zaprojektowanych 
 − rzędne wysokościowe na 0,1 długości odchylenie ± 10 
  podbudowy odbieranego mm od rzędnych 
   odcinka zaprojektowanych 
   podbudowy  
 −   równość podbudowy w profilu w dziesięciu nierówności 
   miejscach na kaŜde ≤ 12 mm 
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  podłuŜnym (badania planografem 1000 m długości  
  lub łatą 4-metrową) odcinka  
 − wytrzymałość betonu w w trzech losowo wg PN-S-96014 
  podbudowie (metodą wybranych :1997 [10] 
  nieniszczącą lub na próbkach miejscach na  
  wyciętych) kaŜdym kilometrze  
 −   ukształtowanie osi w planie co 25 m i punktach odchylenie od osi 
   głównych łuku dla zaprojektowanej 
   autostrad i dróg ≤ 3 cm dla auto- 
   eks-presowych i co strad i dróg eks- 
   100 m dla presowych i 5 cm 
   pozostałych dróg dla pozostałych 
    dróg 
 − rozmieszczenie i wypełnienie w dwóch miejscach oględziny 
  szczelin losowo wybranych zgodności z 
   na kaŜde 2000 m dokumentacją 
   długości odcinka projektową 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoŜa,  
− ew. wykonanie warstwy odsączającej.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] oraz niniejszej SST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoŜa,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:  

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 
6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 
7. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

 
10.2. Polskie normy 
 

8. PN-EN 197-1: 2002    Cement.  Część I:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku  

9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania  

10. PN-S-96014:1997Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

 
10.3. Inne dokumenty 
 
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001 
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D - 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ  

BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z 
robotami towarzyszącymi i uzupełniającymi przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w 
miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z wykonywaniem nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej ( zjazdy, chodniki,).  
Zasadnicza część robót polega na przełoŜeniu istniejących nawierzchni z kostki betonowej, której 
odzysk ustalono na 70% przekładanych powierzchni. Brakującą ilość kostki naleŜy dopełnić kostką o 
wzorze i grubości zgodnej z powierzchnią przekładaną.  
Jako element nowy naleŜy wykonać zjazd w km 0+203,60 str. L (proj. kostka gr 8 cm wzór 

BEHATON) Ilości robót podano w przedmiarze robót branŜy drogowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z PN oraz SST D-00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 2. 

 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 

Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 

 
1. odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 
ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2. barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa z betonu barwionego 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
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4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
c) grubość – 60; 80 mm., 

 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338: 2005 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
 

Badana właściwość Klasa Oznaczeni Wielkość pomierzona |
  e    
Dopuszczalne odchyłki w mm od - - Tolerancja: długość + 2; szerokość + 2; grubość 
zadeklarowanych wymiarów   ±3. RóŜnica pomiędzy dwoma pomiarami 
kostki grubości <100mm   grubości, tej samej kostki, powinna być < 3 mm 
| Nasiąkliwość % masy 3 B Wartość średnia mniejsza lub równa 6% 
Odporność na zamraŜanie/ 3 D Wartość średnia mniejsza lub równa 1% 
rozmraŜanie z udziałem soli   przy czym Ŝaden pojedynczy wynik nie 
odladzających, ubytek masy   większy od 1,5%  
po badaniu kg/m2      
Wytrzymałość na rozciąganie 2 U Wytrzymałość charakterystyczna > 3,6 MPa, . 
przy rozłupywaniu; MPa   KaŜdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie 
   powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego 
   mniejszego niŜ 250 N/mm długości 
   rozłupywania   

Klasa odporności na ścieranie 3 I Pomiar wykonany zgodnie z metodą opisaną w 
   załączniku G  1 do normy; nie mniejsza lub 
   równa 23mm  | 
      

Aspekty wizualne      
    

Wygląd  J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
   rys 1  

   i odprysków, b)nie dopuszcza się rozwarstwień 
   w kostkach   
   dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nie są 
   uwaŜane za istotne | 
    

Tekstura  J a)kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
Zabarwienie (barwiona   producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
moŜe być warstwa ścieralna   b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
lub cały element)   porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 

   przez odbiorcę,  
   c) ewentualne róŜnice w jednolitości tekstury lub 
   zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
   zmianami we   
   właściwościach surowców i zmianach 
   warunków   
   twardnienia nie są uwaŜane za istotne 
      

 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie naleŜy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie uŜytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
 
2.2.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania 
PN-EN-197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250),  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni stosować piasek drobnoziarnisty 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 

Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek moŜna 
stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni 
z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 
kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy.  

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 
SST, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST 
zaakceptowanym przez Inspektora. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 
(zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane 
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w 
dźwig do za- i rozładunku.  

KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. KrawęŜniki 
betonowe naleŜy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. KrawęŜniki i obrzeŜa 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  

Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. Materiały do podbudowy powinny być przewoŜone w sposób odpowiadający 
wymaganiom właściwej SST. 
na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. PodłoŜe (podbudowa)  
PodłoŜem pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych zaleŜnie od lokalizacji jest podbudowa 
z kruszywa łamanego lub naturalnego (pospółka). 
 
PodłoŜa wykonać wg odnośnych SST. 
 
5.2. Obramowanie nawierzchni  

Obramowaniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych zaleŜnie od lokalizacji są obrzeŜa 
betonowe wibroprasowane, krawęŜniki lub oporniki - wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 
5.3. Podsypka technologiczna 

 
Na podsypkę naleŜy stosować mieszankę cementowo - piaskową z grubego piasku 

odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 oraz cementu portlandzkiego „25 ”.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm ( zawierać się w granicach od 3 do 5 cm ). 

Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. Roboty towarzyszące. 
 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułoŜeniu kostki, przystąpić do ubijania nawierzchni a szczeliny naleŜy wypełnić przesianym 
piaskiem. Następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez dodatkowe wmulanie piasku w spoiny wodą.  

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostki 
które popękały wskutek ramowania naleŜy wymienić – krzywizny i inne powierzchnie niewymiarowe 
uzupełnić kostką docinaną do Ŝądanego wymiaru; nie przełamywać kostek !  
W zakresie grubości kostek ( 6 cm lub 8 cm ) oraz jej kolorystyki stosować ustalenia z PB, względnie polecenia 
Inspektora. Nawierzchnia z całkowitym wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być 
zaraz oddana do ruchu.  

Na zjazdach stosować oporniki betonowe jak w SST D-08.01.01/01 tylko „zamykające zjazd”, 
to znaczy nie stosować oporników poprzecznych w linii przebiegu chodnika.  
Od strony posesji naleŜy dąŜyć do sytuacji „gładkiego” przejścia z istniejących konstrukcji na 
projektowaną poprzez wykonanie dostosowawczych przebruków z wykorzystaniem materiałów 
miejscowych – tylko w sytuacjach koniecznych ( istniejące zjazdy z materiałów „nierozbieralnych”, brak 
utwardzonych nawierzchni na terenie posesji, itp. ) stosować oporniki betonowe wtopione jak wyŜej.  

Podobnie naleŜy postępować w obrębie połączeń projektowanych chodników z istniejącymi 
chodnikami na granicach opracowania projektowego, na dojściach do poszczególnych posesji, itp. – miejsca 
połączeń wykonać starannie przekładając istniejące konstrukcje z uŜyciem materiałów miejscowych, przy 
czym prefabrykaty muszą być pełnowartościowe. W razie konieczności wymienić je na materiał odzyskowy z 
innych rejonów robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
- Deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 

w przypadku Ŝądania ich przez Inspektora, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek według punktu 2.2.2.7),  

b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawęŜników, obrzeŜy),  
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

 Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości  
     dopuszczalne  
       

  Sprawdzenie podłoŜa wg SST D-02.01.01; D-02.03.01,    
 2 Sprawdzenie podbudowy wg odpowiedniej SST D-    
    04.04.02 lub D-04.06.02    

 3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg odpowiedniej SST D-    
    08.01.01 lub 08.03.01    

 4 Sprawdzenie podsypki BieŜąca kontrola w 10 punktach Według punktu 5.6; 
  (przymiarem liniowym lub dziennej działki roboczej: 1 odchyłki od  
  metodą niwelacji) grubości, spadków i cech projektowanej 
    konstrukcyjnych w porównaniu z grubości ±1 cm 
    dokumentacją projektową i    
    specyfikacją    
       

  Badania wykonywania nawierzchni z kostki    
  a) zgodność z dokumentacją Sukcesywnie na kaŜdej  -  
  projektową działce roboczej    
  b) połoŜenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od 
   (sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowanej 
  c) rzędne wysokościowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia  

   (pomierzone instrumentem krawędziach oraz we dopuszczalne: + 1 
   pomiarowym) wszystkich punktach cm; -2 cm  
  d) równość w profilu podłuŜnym (wg Jw. Nierówności do 8 mm 
   BN-68/8931 -04 łatą czterometrową)   1  
  e) równość w przekroju poprzecznym Jw. Prześwity między łatą 
   (sprawdzona łatą profilową z  a 1 powierzchnią 
   poziomnicą i pomiarze prześwitu  do 8 mm  
   klinem cechowanym oraz     
   przymiarem liniowym względnie     
   metodą niwelacji)     
       

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchyłki od  

   metodą niwelacji)  dokumentacji 1 
  g) szerokość nawierzchni Jw. Odchyłki od  
   (sprawdzona przymiarem  szerokości 1 
  h) szerokość i głębokość wypełnienia W 20 punktach Wg punktu 5.7.5 
   spoin i szczelin (oględziny i pomiar charakterystycznych dziennej    
   przymiarem liniowym po działki roboczej    
   wykruszeniu dług. 10 cm)     
  i)  sprawdzenie koloru kostek i desenia Kontrola bieŜąca Wg dokumentacji 
  ich ułoŜenia  projektowej lub 
     decyzji  
     Inspektora  
         
 
6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
3. Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
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1  Sprawdzenie wyglądu Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
  zewnętrznego nawierzchni, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
  krawęŜników deformacji, wy kruszeń, spoin i szczelin 
    

2  Badanie połoŜenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi co 25 m i w 
  w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
   przesunięcia według tablicy 
3  Rzędne wysokościowe, równość Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
  podłuŜna i poprzeczna, spadki (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w 
  poprzeczne i szerokość tablicy 2, lp. od 5c do 5g) 
4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i Według punktu 5.5 i 5.7.5 
  szczelin w nawierzchni, pomiędzy  
  krawęŜnikami oraz wypełnienie  
  spoin i szczelin  
    

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m2  wykonanych nawierzchni, z betonowej kostki brukowej, 
- 1 m2  przełoŜenia istniejących konstrukcji nawierzchni, z uŜyciem materiałów odzyskowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie technologicznej podsypki 
cementowo-piaskowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2  poszczególnych nawierzchni jak w pkt 7 obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie cementowo-piaskowej podsypki technologicznej, 
- przełoŜenie nawierzchni na połączeniach konstrukcji z wykorzystaniem materiałów odzyskowych, 
- ułoŜenie i ubicie kostki betonowej, wypełnienie i pielęgnacja spoin w nawierzchniach, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
1. PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
2. PN-EN-197-1:Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
4. PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
5. BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D – 08.01.01b  
USTAWIENIE KRAWĘśNIKÓW 

BETONOWYCH I OPORNIKÓW DROGOWYCH 
ŁAWY BETONOWE 

 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania,  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników ( i oporników ) betonowych na 
ławie betonowej przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, 
gmina Sławno 
 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót . 
 

 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem:  
- krawęŜników betonowych na ławie betonowej w technologii „na mokro”, 
- krawęŜników betonowych wtopionych na ławie w technologii „na mokro”,  
- oporników betonowych wtopionych w technologii „na mokro” ( zjazdy ). 

Ilości robót podano w przedmiarze robót branŜy drogowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. KrawęŜniki i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające 

chodniki dla pieszych, jezdnie, zjazdy i inne konstrukcje.  
Pozostałe określenia są zgodne z Polskimi Normami oraz uŜytymi w SST D-00.00.00. 
 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są:  
- krawęŜniki 15x30x100; 15x22x100 i oporniki betonowe, 12x25x100 
- piasek do zapraw, 
- cement do zapraw, 
- woda, 
- beton c 12/15 oraz pozostałe materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
 
2.2. KrawęŜniki i oporniki betonowe - klasyfikacja  

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
 
2.2.1. KrawęŜniki typu - U - uliczny, 
 
2.2.2. Rodzaje prefabrykatów 
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Stosować krawęŜnik betonowy prostokątny ścięty - rodzaj „A” 15x30 cm Jako krawęŜnik wtopiony 
moŜna stosować krawęŜnik o zredukowanej wysokości ( 15x20-22 cm) i wygładzonym skosie główki 
najazdowej.  

Stosować opornik betonowy prostokątny 12x25 cm. 
 
 

 

2.2.3. Odmiany  
Stosować krawęŜnik i opornik betonowy wibroprasowany, jednowarstwowy. 

 
2.2.4. Gatunki 

Stosować krawęŜnik i opornik gatunek 1 (BN-80/6775-03/04 ) 
 

2.2.5. KrawęŜniki betonowe i oporniki 
 

2.2.5.1. Wymagania ogólne wobec krawęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
- krawęŜnik moŜe być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z róŜnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która 

na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm),  

- skośne krawędzie krawęŜnika powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z 
wymiarami  
deklarowanymi przez producenta, 

- krawęŜnik moŜe mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawęŜnika); zalecana długość prostego odcinka krawęŜnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm,  

- powierzchnia krawęŜnika moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub 
obróbce chemicznej, 
- płaszczyzny czołowe krawęŜników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 

układanie lub ryglowanie, 
 

- krawęŜniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 
- rozróŜnia się dwa typy krawęŜników: 

 
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na róŜnych poziomach (np. jezdni 
i chodnika), 
b) drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. 

jezdni i pobocza).  
2.2.5.2. Wymagania techniczne wobec krawęŜników 

Wymagania techniczne stawiane krawęŜnikom betonowym określa PN-EN 1340 w 
sposób przedstawiony w tablicach 1 i 2. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w 

tablicy 1. Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

 Wymiar  Dopuszczalne odchyłki  Nie mniej niŜ Nie więcej niŜ  
           

 Długość, mm  ±1%    4 mm 10 mm  
         

 Tablica 2. Wymagania dotyczące właściwości krawęŜników betonowych 
         

 Lp.   Cecha Załącznik   Wymagania 
         

 1 Kształt i wymiary       
 1.1 Wartości dopuszczalnych od- C  Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
  chyłek od wymiarów nomi-    Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
  nalnych, z dokładnością do    - dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
  milimetra     - dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 
 1.2 Dopuszczalne odchyłki od C     
  płaskości i prostoliniowości,       
  dla długości pomiarowej       
    300 mm    ± 1,5 mm   
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 400 mm   ± 2,0 mm             
 500 mm   ± 2,5 mm             
 800 mm   ± 4,0 mm             

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne                   
2.1 Odporność na zamraŜanie/  D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 

 rozmraŜanie z udziałem soli   przy czym kaŜdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

 odladzających                    
2.2 Wytrzymałość na zginanie  F Klasa    

     wytrz.     
       2              

2.3 Trwałość  ze  względu  na  F KrawęŜniki mają zadawalającą trwałość 
 wytrzymałość   (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 
     oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie  I       Odporność przy pomiarze na tarczy 
     Klasa   szerokiej    Böhmego, 
     odpor-  ściernej, wg wg zał. H normy – badanie 
     ności  zał.G normy    alternatywne 
           badanie        
           podstaw.        
      4     ≤ 20 mm   ≤ 18000 mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/   a) jeśli górna powierzchnia krawęŜnika nie była 
 poślizgnięcie   szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
     b)  jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
     odporności na poślizg/poślizgnięcie – naleŜy zadekla- 
     rować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
     normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 
     c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor- 
     malnych warunkach uŜytkowania krawęŜnika jest zada- 
     walająca przez cały okres uŜytkowania, pod warunkiem 
     właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
     zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensyw- 
     nemu polerowaniu.        

3 Aspekty wizualne                   
3.1 Wygląd   a) powierzchnia krawęŜnika nie powinna mieć rys i 

     odprysków,        
     b)  nie dopuszcza się rozwarstwień w krawęŜnikach 
     dwuwarstwowych        
     c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 

3.2 Tekstura   a) krawęŜniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
     producent powinien określić rodzaj tekstury, 
     b)  tekstura powinna być porównana z próbkami 
     dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
     odbiorcę,             
     c) róŜnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
     nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
     warunków twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 

3.3 Zabarwienie  J a) barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały 
     element,             
     b)  zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
     dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
     odbiorcę,             
     c) róŜnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
     nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
     warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za 
     istotne             
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2.2.6. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobu 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w Ŝycie Rozporządzenia w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie mogą być zmieniane lecz 
zachowują waŜność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym „B" wystarcza deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną. 

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym „B", co oznacza wystawienie 
deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną (gdy uzyskali uprzednio Aprobatę Techniczną) lub znakiem CE, 
co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN 1340; 2004.  

NiezaleŜnie od rodzaju Deklaracji zgodności producent dostarczy „Świadectwo jakości- Informację o 
produkcie" dla dostawy elementów. 
 
2.2.7. Składowanie krawęŜników i oporników betonowych 
 

KrawęŜniki i oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu 
itp.  

KrawęŜniki i oporniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 
krawęŜnika. 
 
2.2.8. Materiały do zapraw 
 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały na do 
zapraw  
- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, 
cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-
88/B-32250.Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.2.9.Materiały na ławy 
 

Do wykonania ław pod krawęŜnik naleŜy stosować ławy betonowe z betonu klasy Cl2/15 wg PN-EN 
206-1, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250. 
 
2.2.10. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawęŜników 
 

Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom Aprobaty 
technicznej. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport prefabrykatów  

KrawęŜniki i oporniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie  

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 
1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
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Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta pod ławy  

Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.  
UWAGA: W projekcie przyjęto ustawianie krawęŜnika (spód ławy betonowej) na warstwach konstrukcji 
nawierzchni (na warstwie podbudowy), dlatego teŜ koryto pod ławy jest ograniczone do minimum. 
 
5.2. Wykonanie ław  

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe wykonuje się  
w szalowaniu, przy czym z uwagi na przyjęcie technologii „na mokro” szalowanie ław moŜna ograniczyć do 
szalowania oporu w trakcie jego zagęszczania. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
Uwaga: NaleŜy bezwzględnie przestrzegać właściwego zagęszczania oporu, tak aby opór z ławą 
stanowiły jedną całość. 
 
5.3. Ustawienie krawęŜników betonowych 
 
5.3.1. Zasady ustawiania krawęŜników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,  

Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika (zieleńca) powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  
5.3.2. Ustawienie krawęŜników i oporników na ławie betonowej  

Ustawianie krawęŜników i oporników zgodnie z ustaleniami niniejszej SST wykonuje się 
bezpośrednio w betonie z ławy betonowej (bez podsypki cementowo-piaskowej).  

Oporniki na zjazdach ustawiać jako całkowicie wtopione „zamykające konstrukcję wjazdu” poza 
odcinkami występowania przebiegu chodnika ( w linii przebiegu chodnika nie stosować odcięcia opornikiem, zaś 
przejście z konstrukcji chodnika na konstrukcję zjazdu wykonać w sposób łagodny oddzielając poszczególne 
konstrukcje jedynie kolorystyką zastosowanej kostki polbruk zgodnie z ustaleniami PB ). 
5.3.3. Wypełnianie spoin  

Spoiny w prefabrykatach winny wynosić od 0,8 ÷ 1 cm. Spoiny naleŜy zapełniać zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2 z dodatkiem kleju stosowanego do montaŜu płytek 
ceramicznych w ilości 20% objętościowo.  

Ściany prefabrykatów przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na ławie betonowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
NaleŜy zwracać szczególną uwagę na estetykę wypełnienia spoin. Niedopuszczalne jest zabrudzenie 
powierzchni krawęŜników i oporników w obrębie styków zaprawą cementową. W tym celu naleŜy 
styki powierzchni łączonych zabezpieczać przed zabrudzeniem zaprawą, np. poprzez zabezpieczenie 
taśmą papierową.  
UWAGA: Za zgodą InŜyniera i Inwestora dopuszcza się ustawienie krawęŜników „na styk” bez 
spoinowania, które występować będzie jedynie na łukach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w punkcie 2 (tablicy 1),  

- sprawdzić cechy zewnętrzne krawęŜników i oporników.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawęŜników i oporników naleŜy przeprowadzić na podstawie  
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników i oporników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z punkt 
 

5.4.1. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej,  

c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde 100 
m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe 
przekraczać 1 cm,  

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm na kaŜde 
100 m wykonanej ławy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników i oporników 
 

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 

100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i 
przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawęŜnika i opornika betonowego i m3 wykonanej ławy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m krawęŜnika i opornika betonowego i 1 m3 ław betonowych obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- ustawienie krawęŜników w betonie z ław, 
- ustawienie oporników w betonie z ław, 
- wypełnienie spoin krawęŜników i oporników zaprawą, 
- zalanie spoin masą zalewową,  
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika i opornika kruszywem bądź gruntem (lokalnie) i ubicie,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 197-1:2002 

 
2. PN-EN 206-1:2003 
3. PN-EN 1340:2003 
4. PN-88/B-06250 
5. PN-63/B-06251 
6. PN-B-11111:1996 

 
7. PN-B-11112:1996 
8. PN-B-11113:1996 
9. PN-88/B-32250 
10. BN-88/6731-08 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
 
 

 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 
Beton zwykły 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe  
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka  
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D - 08.03.01  
BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego przy 
budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
Ilości robót podano w przedmiarze robót branŜy drogowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 
 

Przy ustawianiu obrzeŜy na ławach moŜna stosować następujące materiały: 
- obrzeŜa betonowe, 
- piasek na podsypkę, 
- cement do podsypkę, 
- wodę, 
- materiały do wykonania ławy. 
 
2.2.3. ObrzeŜa betonowe 
 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec obrzeŜy 
 

ObrzeŜa betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
 

- obrzeŜe moŜe być produkowane: 
a) z j ednego rodzaj u betonu, 
b) z róŜnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną 
grubość 4 mm), 
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- skośne krawędzie obrzeŜa powyŜej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,  

- obrzeŜe moŜe mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych obrzeŜa); zalecana długość prostego odcinka obrzeŜa wynosi 
1000 mm,  

- powierzchnia obrzeŜa moŜe być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej. 
 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzeŜy 
 
Wymagania techn. stawiane obrzeŜom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania dotyczące właściwości obrzeŜy betonowych naraŜonych na działanie 
środków odladzających   

Badana właściwość Klasa Oznaczeni Wielkość pomierzona 
Wartości dopuszczalnych -  Długość; ±1%, >4mm, i <10mm 
odchyłek od wymiarów   Wymiary dla innych części: + 5%, > 3 mm, < 10 
nominalnych, z dokładnością do   mm 

    

Nasiąkliwość % masy 2 B Wartość średnia mniejsza lub równa 6% 
1 Odporność na 3 D Wartość średnia mniejsza lub równa 1% przy czym 
zamraŜnie/rozmraŜanie z udziałem   Ŝaden pojedynczy wynik nie większy od 1,5% 
soli odladzających, ubytek masy po    
Wytrzymałość na zginanie MPa 3 U Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 3,5 
   MPa ale kaŜdy pojedynczy wynik >2,8 MPa 
Klasa odporności na ścieranie 3 H Pomiar wykonany zgodnie z metodą opisaną w 
   załączniku G do normy; nie mniejsza lub równa 
   23mm 
    

Aspekty wizualne 
1 Wygląd J a) powierzchnia obrzeŜa nie powinna mieć rys i odprysków, 
  b)nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeŜach dwuwarstwowych 
  c) ewentualne wykwity nie są uwaŜane za istotne 
   

Tekstura  a) obrzeŜa z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent powinien określić rodzaj 
  tekstury, b)tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
  producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, c)róŜnice w jednolitości tekstury, 
  spowodowane nie uniknionymi zmianami we właściwości surowców i warunków 
  twardnienia, nie są uwaŜane za istotne 
   

Zabarwienie J a) barwiona moŜe być warstwa ścieralna lub cały element, 
  b)zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez producenta, 
  zatwierdzonymi przez odbiorcę, c)róŜnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
  nieuniknionymi zmianami 
  właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uwaŜane za istotne 
   

 
2.2.3.3. Składowanie obrzeŜy 
 

ObrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  

ObrzeŜa betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeŜa. 
 
2.2.4. Materiały na podsypkę 
 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to naleŜy stosować następujące materiały na 
podsypkę cementowo-piaskową  

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.2.5. Materiały na ławy 
 

Do wykonania ławy pod obrzeŜe naleŜy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o wymiarach 
podanych w dokumentacji projektowej. 
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2.2.6. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobu 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w Ŝycie Rozporządzenia w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie mogą być zmieniane lecz 
zachowują waŜność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem 
budowlanym „B" wystarcza deklaracja zgodności z Aprobatą Techniczną.  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym „B", co oznacza wystawienie 
deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną (gdy uzyskali uprzednio Aprobatę Techniczną) lub znakiem CE, 
co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN 1340; 2004.  
NiezaleŜnie od rodzaju Deklaracji zgodności producent dostarczy „Świadectwo jakości- Informację 
o produkcie" dla dostawy elementów 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport prefabrykatów betonowych  

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01/01. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom podsypki w planie z uwzględnieniem w szerokości dna. 
 
5.2. PodłoŜe - podsypka 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy  
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta mieszanką cementowo-piaskową 
i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych  
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

punkcie 2 (tablicy 1), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeŜy.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeŜy naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeŜy betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z punkt 
 

5.4.1. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeŜy 
 

Przy ustawianiu obrzeŜy naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeŜy w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 

100 m ustawionego obrzeŜa, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa od niwelety projektowanej, które wynosi ± 

1 cm na kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa, 
c) równość górnej powierzchni obrzeŜy, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m 

obrzeŜa, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜa i przyłoŜoną łatą 
nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto,  
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie obrzeŜa 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku  
2. PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN 1340:2003   ObrzeŜa betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-63/B-06251Roboty betonowe i Ŝelbetowe  
5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka  
6. PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
7. PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-88/B-32250Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

10. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D - 08.04.01 
WJAZDY 

 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów przy budowie chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram, o nawierzchni: 
z kostki brukowej betonowej,  
z mieszanek mineralno-asfaltowych.  
Ilości robót podano w przedmiarze robót branŜy drogowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów wjeŜdŜających 
lub wyjeŜdŜających z bram. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są: 
kostka brukowa betonowa,  

mieszanka mineralno-asfaltowa, 
piasek, Ŝwir, mieszanka,  
kruszywo łamane stab. mechanicznie 
beton,  
cement, 
woda,  

kruszywo do betonu. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Kostka brukowa betonowa 
 

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-05.03.23 
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 
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Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości 80 
mm. 
 
2.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-05.03.13a 
Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA 
 
2.3.3. Piasek, Ŝwir, mieszanka 
 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8]. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].  

świr stosowany do wykonania ław pod krawęŜnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny 
materiał moŜna stosować pod warunkiem akceptacji Inspektora. 
 
2.3.7. Kruszywo łamane stab. mechanicznie 
 

Kruszywo łamane stab. mechanicznie powinno odpowiadać wymaganiom D-04.04.02 
 
2.3.8. Beton 
 

Beton uŜyty na ławę betonową pod krawęŜnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2].  
Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B 15 lub B 10. 
 
2.3.9. Cement 
 

Cement uŜyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
niŜszej niŜ 32,5 według wymagań PN-B-19701 [9]. 
 
2.3.10. Kruszywo do betonu 
 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 
2.3.11. Woda 
 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
 

Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów 
podano w poszczególnych SST, wymienionych w pkt 5. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów 
 

Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w SST dla poszczególnych 
rodzajów nawierzchni według pkt 5. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Wymagania dotyczące transportu materiałów uŜytych do budowy nawierzchni wjazdów i wyjazdów 
zawarte są w SST wymienionych w pkt 5. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 

Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami 
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
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Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 
5.3. Wykonanie warstwy odsączającej 
 

JeŜeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej to 
wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 
 
5.4. Wykonanie obramowania 
 

Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonać przy zastosowaniu krawęŜników 
drogowych wtopionych betonowych (oporników). Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów naleŜy 
wykonać zgodnie z SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe” 
 
5.5. Wykonanie podbudowy 
 

W zaleŜności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy 
powinno być zgodne z odpowiednią SST:  
podbudowa z kruszywa łamanego, wg SST D-04.04.02, 
 
5.6. Wykonanie nawierzchni 
 

Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”.  

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 
koryta i podłoŜa, 
warstwy odsączającej,  

obramowania nawierzchni, 
podbudowy,  

nawierzchni.  
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte są w odpowiednich 

SST wymienionych w pkt 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonane koryto,  

wykonana warstwa odsączająca, 
wykonane obramowanie,  

wykonana podbudowa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
przygotowanie koryta i podłoŜa,  

wykonanie warstwy odsączającej,  
wykonanie obramowania 
nawierzchni, wykonanie podbudowy,  

wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 

1. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11100Materiały kamienne. Kostka drogowa  
6. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka  
7. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  

9. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy  

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  

13. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
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D - 09.01.01 ZIELEŃ 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania,  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem, pielęgnacją zieleni oraz usunięcie drzew 
i krzewów przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina 
Sławno 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników oraz usunięciem drzew i krzewów. 

 
Ilości robót podano w przedmiarze robót branŜy drogowej. 

 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.2. Ziemia kompostowa  

Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uŜyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.  

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem 
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej moŜe być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.3. Nasiona traw  

Trawniki powinny być wykonane z gotowych mieszanek nasion traw – zalecany skład mieszanki 
podano w PB. 
 
2.4. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania.  
2.5 Kruszywa 

Kruszywa do zasypania dołów po karczowaniu powinny spełniać warunki wg D-04.02.01 
 

117 



Warstwy odsączające i podsypki 
 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki). 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
- spycharki, 
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
- rębarki, 
- inne zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów  

Transport materiałów do zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani 
teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
4.2. Transport pni i karpiny  
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. Drewno przedstawiające wartość 
jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób 
niepowodujący ich uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie trawników  

Projektuje się powierzchnie trawiaste wykonać techniką tradycyjną, to znaczy poprzez obsiew ziemi 
urodzajnej mieszanką nasion traw. Wcześniej naleŜy jednak odpowiednio przygotować podłoŜe.  
Istniejącą, wyrównaną powierzchnie uzupełnić świeŜą ziemią usuwając jednocześnie kamienie i inne odpadki. 
Najlepszy rezultat otrzymujemy ubijając powierzchnie wałem. Przygotowujemy w ten sposób podkład pod 
następną 10 cm warstwę mieszaniny ziemi urodzajnej i torfu, którą po naleŜytych zabiegach agrotechnicznych 
obsiewamy mieszanką nasion traw.  
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń 
powstałych przy rozbiórce istniejących nawierzchni i budowie nowych.  

Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów.  
Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do 
krawęŜników o ok. 10-15 cm-(jest to miejsce na ziemię urodzajną). Ziemię pod przyszły trawnik naleŜy 
przebadać pod względem zasobności w składniki pokarmowe, poniewaŜ kaŜdy z makroskładników 
odgrywa istotną rolę we wzroście traw. Uzyskane wyniki wskaŜą, czy istnieje potrzeba stosowania 
nawozów. Jeśli w glebie pod przyszły trawnik stwierdzono optymalną zawartość podstawowych składników 
pokarmowych, moŜna niezaleŜnie zastosować nawoŜenie pełnoskładnikowym nawozem mineralnym, np. 
Azofoską w ilości 15-25 g nawozu na kaŜdy metr kwadratowy powierzchni lub Osmocote.  

KrawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem przeznaczonym do obsiania. Ziemię 
pod koronami drzew przekopujemy ręcznie , na pozostałym terenie mechanicznie. Teren  

powinien być wyrównany i splantowany. Przed siewem nasion ziemię naleŜy zwałować wałem gładkim, a 
po siewie wałem kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona 
wysiewamy ręcznie lub mechanicznie w ilości 25-30 g nasion / m2. 
Najlepszy okres siania to okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 
W okresie suszy naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  

Trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym 
systemie korzeniowym. Przykładowa mieszanka 
 

 
118 



traw gazonowych na róŜne gleby składa się z: Kostrzewa czerwona rozłogowa 45% Wiechlina łąkowa 
45% śycica trwała 10%.  
Nowy trawnik podlewamy codziennie przynajmniej przez pierwsze 14 dni i oczywiście w czasie suszy Trawniki 

powinny być strzyŜone po osiągnięciu wysokości większej niŜ 5 cm, tak aby nie dopuścić ich 
do wykłoszenia. NaleŜy dosiewać trawę w miejscach gdzie wypadła. 
 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 
 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego (np.budowlany, meblarski itp.) naleŜy wykonywać 
w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez InŜyniera. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki 
sposób, aby drzewa nie utraciły tej właściwości w czasie prac.  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.02.00.00. „Roboty ziemne”. Doły w 
obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez InŜyniera w sposób uporządkowany.  
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
 
5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zapewnia Wykonawca za zgodą InŜyniera.  
JeŜeli dopuszczono rozdrobnienie gałęzi oraz kory drzewnej za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce 
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt i staranie.  
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera,. 
 
5.4. PrzynaleŜność usuniętego materiału roślinnego 
 
Drewno (grubizna) przechodzi na właśność Zamawiającego. Drewno małowymiarowe (drobnica) przechodzi 
na własność Wykonawcy i musi być przez niego usunięte z placu budowu.  
Karpy będące pozostałością po wszystkich ściętych drzewach są własnością Wykonawcy i muszą być przez 
niego usunięte z placu budowu. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz ich wywóz, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- równości i grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej, 
- prawidłowość i równość obsiewu nasionami traw, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy (pielęgnacja jednoroczna). 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy.  
- prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. „łysin” - wadliwe powierzchni naleŜy naprawić ), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
- Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega 
wizualnej ocenie InŜyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 
D.02.00.00. „Roboty ziemne”. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
 m2 usuniętych krzewów
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 szt. wyciętych drzew
 szt. wykarczowanych pni


8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeŜeli wszystkie pomiary, oględziny i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu,  
- zakładanie (obsiew) trawników wg ustaleń SST, 
- pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie. 
- wycięcie drzew i krzewów 
- karczowanie pni 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karczowaniu 
- wywóz materiału z terenu budowy i uprzątnięcie terenu. 
 

UWAGA !  
Koszty związane z zabezpieczeniem przed zniszczeniem istniejącej roślinności na placu budowy winno 

być uwzględnione przez Wykonawcę w narzucie kosztów ogólnych.  
Przy wykonywaniu robót uwzględnić zapisy zawarte w SST D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe 
skarp, rowów i ścieków 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 . PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
5. BN-73/0522-01Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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ZABEZPIECZENIE DRZEW 
 

NA PLACU BUDOWY. 
 
 
 
 

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych,  
w tym drogowych i instalacyjnych, związane jest często z zagroŜeniem pojedynczych lub całej partii 

istniejących drzew i krzewów.  
Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania zasad, dotyczących 

ochrony i zabezpieczenia istniejącego 
drzewostanu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada 
Wykonawca Robót. 

Do zagroŜeń powodujących uszkodzenia zaliczyć trzeba teŜ prace ziemne 
w celu ułoŜenia kabli, rurociągów, studzienek, przepustów, realizacji robót drogowych ( koryto ), itp.  
W wyniku tych prac moŜe wystąpić uszkodzenie korzeni, przemarzanie. 
Wszystkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonać ręcznie.  

PoniewaŜ w  wyniku  realizacji  projektowanej  inwestycji  mogą nastąpić zmiany  w  zakresie  
warunków wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanych ulic, podaje się 
poniŜej kilka sposobów złagodzenia tych niekorzystnych zmian dla systemów korzeniowych. 
 

Drzewa i krzewy ( które nie są przeznaczone do wycięcia ) naleŜy chronić przed uszkodzeniami w 
czasie realizacji robót.  

W tym celu podaje się poniŜej przykładowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemów korzeniowych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, połamaniem gałęzi itp. ), spowodowanymi działaniem 
sprzętu mechanicznego. 
 
 
 
 

Zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew ( przykłady )  
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- Zabiegów ( zabezpieczeń ) pokazanych powyŜej naleŜy wymagać bezwzględnie od Wykonawcy, 
bowiem do najczęściej występujących uszkodzeń podczas wykonywania prac budowlanych i drogowych 
naleŜy zaliczyć: 

- us zkodzenia mechaniczne pnia – obtarcia, odbicia włącznie ze znis zczeniem partii drewna itp.,  

 
- - uszkodzenia mechaniczne korony – obcięte i połamane konary i gałęzie, - - 
uszkodzenia mechaniczne korzeni – rozerwanie, zgniecenie, obcięcie,  
- -  zatrucia i zaduszenia korzeni. 
- ZagroŜeniem dla istniejących drzewostanów jest przede wszystkim ruch 
- i czynności wykonywane przez maszyny budowlane.  

Podczas robót budowlano – montaŜowych naleŜy chronić przed uszkodzeniami systemy korzeniowe 
istniejących roślin. 

 
 
 
 
 

Zabezpieczenie korzeni drzew  
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W toku realizacji inwestycji mogą wystąpić ponadto roboty nieprzewidziane. ZwaŜywszy 
równieŜ na charakterystykę robót drogowych,  

gdzie praca duŜej ilości sprzętu cięŜkiego stwarza zagroŜenie uszkodzenia  
i zniszczenia drzew, podaje się dodatkowo kilka podstawowych zasad, które winno się przestrzegać w 

takich wypadkach w trakcie prowadzenia robót:  
1. pnie drzew naleŜy zabezpieczyć przed otarciami tarcicą, 
2. zabrania się wbijania gwoździ, wiązania drutów itp. do pnia drzewa,  

3. w trakcie prowadzenia wykopów nie naleŜy wycinać korzeni o śr. 5 
cm i grubszych, a wszelkie zranienia naleŜy zabezpieczyć przed 
infekcją przewidzianymi do tego preparatami,  

4. zabrania się składowania materiałów bezpośrednio w obrębie drzew i krzewów,  
a juŜ bezwzględnie takich, które mogłyby być szkodliwe dla korzeni 
jak np.: wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, środki  

chemiczne, itp.,  
5. nie naleŜy dopuścić do zagęszczenia gruntu w pasie zieleni z 

rosnącymi drzewami ( niedotlenienie systemu korzeniowego ).  
Po zakończeniu robót naleŜy ziemię w obrębie drzew ręcznie 
spulchnić, z ewentualnym wzbogaceniem w składniki pokarmowe. 

 
Spełnienie powyŜszych zaleceń winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa 

zaprojektowanych robót ( obumierania i wycince roślin w przyszłości ). 
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D-01.04.00 
REGULACJA ARMATURY 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania, dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej armatury uzbrojenia 
Inspektoryjnego, przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, 
gmina Sławno 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę, stosowaną jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem regulacji pionowej armatury w postaci: 
- skrzynek zaworów wodociągowych,  
- włazów studzienek kanalizacyjnych, 
- studni teletechnicznych. 

Ilości robót do wykonania podano w przedmiarze robót dla branŜy drogowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 i SST. D-03.02.01. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej armatury:  
a) materiały prefabrykowane i Ŝeliwne otrzymane z rozbiórki ( skrzynki zaworów, kraty 

wpustów, włazy, studzienki ), nadające się do ponownego wbudowania,  
b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, 

jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych,  
c) mieszanka betonowa klasy B15 ( C12/15 ), 
d) pierścienie korekcyjne z tworzywa sztucznego łączone na systemowe zaprawy silikonowe 
d) materiały pomocnicze. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej armatury  

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- spręŜarki powietrza, 
- dźwigu samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. 
 
4.2. Transport materiałów  

Transport nowych materiałów do wykonania regulacji lub/i naprawy, moŜe odbywać się 
dowolnym środkiem transportu. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. 
 
5.2. Zasady wykonania regulacji 

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej armatury, obejmuje: 
1. roboty przygotowawcze 
2. wykonanie naprawy/regulacji studzienki  

- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, skrzynki zaworu, płyty prefabrykowanej, itp) 
urządzenia podziemnego,  

- wyznaczenie rzędnej projektowanej w obrębie armatury wg SST. D-01.01.01, 
- ewentualną naprawę podbudowy wokół armatury wg odnośnych SST,  
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik 

lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do 
dalszych robót,  

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki ( np. nasady  
wpustu, komina włazowego ) z ew. uzupełnieniem ubytków, lub wymianę uszkodzonych ( pękniętych) 
elementów na nowe 

- dla studni rewizyjnych zlokalizowanych w nawierzchniach po których odbywa się ruch pojazdów: 
 obkopanie studni pod osadzenie pierścienia odciąŜającego
 rozścielenie w wykopie podsypki z pospółki gr. 10 cm zraz z zagęszczeniem do Is=1,0
 wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (jak dla warstw podbudowy) z zagęszczeniem do 

Evd>60 MPa (przy badaniu płytą dynamiczną)
 ustawienie pierścienia odciąŜającego + odpowiednia płyta nastudzienna właściwa dla 

rozmiaru studni/pierścienia
 osadzenie włazu Ŝeliwnego typu cięŜkiego typ D400 z wypełnieniem betonem z dwoma 

ryglami odpowiadające wymaganiom PN EN-124
- osadzenie przykrycia studzienki, skrzynki, itp z wykorzystaniem istniejących 

lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.  
Uwaga: dla studni ze zwęŜką nie stosować pierścieni odciąŜających  

W przypadku znacznych zniszczeń włazu, skrzynki, lub prefabrykowanych części studzienek 
teletechnicznych naleŜy je wymienić na nowe. Decyzję indywidualnie podejmować będzie Inspektor. 
 
5.6. UłoŜenie nowej nawierzchni  

Nową nawierzchnię, wokół wyregulowanej armatury, naleŜy wykonać w sposób odpowiedni dla 
danego rodzaju nawierzchni wg odnośnych SST. Zmiany konstrukcji jezdni w obrębie armatury mogą być 
dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora.  

Przy wykonywaniu podbudów naleŜy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie 
wokół komina i kołnierza studzienek (kanalizacyjnych i teletechnicznych) i wpustów. Przy nawierzchni 
asfaltowej, powierzchnie styku części Ŝeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
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stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
- połoŜenie armatury w stosunku do otaczającej nawierzchni 1 raz, przy czym: 
b) pozostałe (właz studzienki, płyta studni, skrzynka zaworów, itp. ) - w poziomie nawierzchni. 

 
6.4. Badania wykonanych robót  

Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
- wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji i/lub naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, 
- poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni 

i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. wyregulowanej armatury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej armatury uzbrojenia podziemnego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- roboty rozbiórkowe, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ew. wykonanie naprawy studzienek z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, 
- wyregulowanie armatury wg ustaleń SST, 
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
8. PN-00/EN-124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego.  
9. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr D-00.00.00 Wymagania ogólne 
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D.06.02.01 PRZEPUSTY Z RUR PEHD 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych związanych z budową przepustów z rur 
PEHD przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 205 w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno 
 
Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robót wymienionych w p. 
1.1. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczą niniejsze SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 600mm. 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszych SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00.  
Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST DM.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p.2.  
Rury PEHD  
Rury z PEHD (rury strukturalne o podwójnej ściance o sztywności obwodowej SN> 8 kN/m2) ze złączkami 
i uszczelkami wg PN-EN 13476-3.  
Rury powinny spełniać wymagania podane w Aprobacie Technicznej wydanej przez IBDiM. Powierzchnie 
tworzywa wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. 
Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami). Barwa na całej powierzchni 
powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.  
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające: nazwę producenta, nazwę typu rury, 
symbol surowca, średnicę zewnętrzną i wewnętrzną, sztywność obwodową, numery norm, znak jakości, datę 
produkcji.  
Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało 
pęknięć oraz było wyraźne i moŜliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.  
Podsypki i zasypki  
Na podsypkę - fundament z kruszywa naleŜy stosować mieszanki Ŝwirowo - piaskowe o 
uziarnieniu 0/31,5mm, wskaźniku róŜnoziarnistości U≥3 oraz wodoprzepuszczalności k>6 m/dobę.  
Materiał nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin. Itp. Materiał powinien spełniać wymagania 
normy PN-S-02205. (dopuszcza się stosowanie mieszanek kruszyw naturalnych łamanych i niełamanych). 
Jako materiał słuŜący do zasypki przepustu naleŜy stosować mieszanki i piaski o wskaźniku róŜnoziarnistości 
powyŜej 3 i współczynniku filtracji k10 ³ 6 x 10-5 m/s. Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami 
organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%).  
Umocnienia wlotów i wylotów  
Do umocnienia wlotów i wylotów naleŜy stosować kostkę betonową na podsypce cementowo-
piaskowej zgodnie z SST D.05.03.23. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  
UŜywany sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Kontraktu i PZJ oraz uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
Transport materiałów 
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Wszystkie uŜywane środki transportowe powinny być zgodne z warunkami Kontraktu, wymienione 
przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera.  
Do transportu materiałów kamiennych, kruszyw, itp. naleŜy uŜywać środków transportu zabezpieczających 
materiał przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed 
wpływami atmosferycznymi. Pozostałe materiały naleŜy przewozić w sposób zalecany przez producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
Wykonanie przepustów  
Dno wykopu powinno być wyrównane i zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 
0,98 zgodnie z wymaganiami SST D 02.01.01. Na wyrównanym i zagęszczonym podłoŜu naleŜy ułoŜyć 
warstwę podsypki i zagęścić.  
Rury naleŜy układać na wykonanej podsypce . W celu uniemoŜliwienia przesuwania się rur, naleŜy 
zastosować podsypkę zapierającą. Na wlotach i wylotach rury naleŜy przycinać skośnie zgodnie z 
nachyleniem skarpy. Rury naleŜy łączyć za pomocą dedykowanych złączy przyjętego systemu 
danego producenta.  
Zasypka  
Obsypanie rur w wykopie wykonywać gruntem warstwami o min. grubości 20 cm kaŜda i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97. Zasypka przepustu oraz nasyp powinny 
zostać wykonane z gruntu niewysadzinowego  
Dopuszcza się wykonanie korelacji z płyta dynamiczną na odcinku próbnym. Po zatwierdzeniu korelacji przez 
InŜyniera badanie płytą dynamiczną będzie moŜna stosować zamiennie z badaniem zagęszczenia. Jako 
badanie alternatywne do w/w dopuszcza się zastosowania sondy dynamicznej lekkiej wg PN-B 04452.  
W przypadku płytkiego posadowienia rur tj. gdy odległość liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji 
nawierzchni wynosi mniej niŜ 0,5 m, zasypać je gruntem stabilizowanym cementem o Rc28=Cl,5/2,0. 
 
Umocnienie wlotów i wylotów  
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać po zakończeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu 
odcinków rowu krytego poprzez obrukowanie kostką betonową o grubości 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Kostka betonowa ma spełniać 
wymagania zgodnie z SST D.05.03.23. Na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w umocnieniu 
naleŜy stosować:  
na podsypkę cementowo-piaskową pod kostkę naleŜy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 
z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-S-96012, cementu powszechnego uŜytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008.  
do wypełniania spoin w umocnieniu na podsypce cementowo-piaskowej naleŜy uŜyć zaprawy cementowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.  
Badania, ocena wyników i postępowanie z partią elementów niezgodnych z wymaganiami dla rur PEHD, musi 
być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej. 
Kontrola jakości polega na: 
sprawdzeniu materiałów,  
kontroli spadków podłuŜnych dna rury, równości ich ułoŜenia i izolacji 
styków, sprawdzeniu uporządkowania terenu po wykonaniu robót,  
kontroli jakości wykonania przez sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 
pkt. 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.9.  
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów i 
sprzętu, koszty ewentualnych odpadów i ubytków materiałowych,  
wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, 
przygotowanie podłoŜa pod przepust,  
wykonanie podsypki pod przepust z zagęszczeniem, 
ew. wykonanie fundamentów i ich pielęgnacją,  
montaŜ przepustu z rur z tworzyw sztucznych, z ew. przeniesieniem go, jeśli montaŜ był wykonany 
poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,  
zasypka przepustu, wykonana zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
docięcie przepustu do lica skarpy, 
umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem, 
uporządkowanie terenu, 
bieŜące utrzymanie robót,  
wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów (dla asortymentu ulegającego zakryciu 
naleŜy wykonywać badania i pomiary na bieŜąco), prób i sprawdzeń,  
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  
PN-C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
PN-S-96012   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym  
Inne dokumenty 
Aprobata Techniczna IBDiM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 


